Воскресенье 19 апреля 2009 г.

ИФМ УрО РАН 
12:00 - 16:00
Регистрация участников в секретариате конференции (2 этаж главного корпуса института)

Понедельник 20 апреля 2009 г. (утреннее заседание)
ИФМ УрО РАН 
9:00 - 18:00 Регистрация участников в секретариате конференции (2 этаж главного корпуса института)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал
Сопредседатели – В.В. Устинов, Ю.Д. Третьяков

9:30 - 10:00
Открытие конференции

10:00 - 10:30
Третьяков Ю.Д., Гудилин Е.А. 


Фундаментальные направления развития нанотехнологии 


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

10:30 - 11:00
Панин В.Е., Егорушкин В.Е. 


Наноструктурные состояния в твердых телах 


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 12:00
Дианов Е.М., Семенов С.Л. 


Микро- и наноструктурированные стеклянные волоконные световоды – новые возможности в волоконной оптике 


Научный центр волоконной оптики РАН, г. Москва

12:00 - 12:30
Иевлев В.М.


Фотонная активация процессов нанокристаллизации и синтеза наноструктур


Воронежский государственный университет, г. Воронеж

12:30 - 13:00
Конов В.И.


Одностенные углеродные нанотрубки – новый материал для фотоники 


Институт общей физики им. А.М. Прохорова, г. Москва

13:00 - 13:30
Разумов В.Ф., Алдошин С.М. 


Новые функциональные органические и гибридные наноматериалы 


Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка

13:30 - 15:00
Обед

Понедельник 20 апреля 2009 г. (вечернее заседание)
Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов

ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Сопредседатели – Е.М. Дианов, М.И. Карпов

15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Карпов М.И., Коржов В.П., Внуков В.И. 

Механические и физические свойства многослойных наноструктурных композитов, содержащих слои сверхпроводника


Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка

15:30 - 15:45
Месхи Б.Ч., Рыжкин А.А., Илясов В.В., Шучев К.Г., Илясов Ю.В., Богуш К.М., Великохатцкий Д.А., Ершов И.В.


Структура и физико-химические свойства наноструктурированных композиционных материалов: моделирование и синтез


Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону

15:45 - 16:00
Жигалов В.С., Мягков В.Г., Бондаренко Г.Н., Быкова Л.Е., Фролов Г.И.

Твердофазный синтез высокоанизотропных эпитаксиальных фаз SmCo пленок


Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск

16:00 - 16:15
Коржов В.П., Карпов М.И., Зверев В.Н.

Сверхпроводящие свойства многослойных нанокомпозитов Nb/Nb-Ti


Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка

16:15 - 16:30
Болотов В.В., Стенькин Ю.А., Поворознюк С.Н., Несов С.Н., Пономарева И.В, Кан В.Е., Корусенко П.М.


Получение нанокомпозита SnO2 в пористом кремнии для микро- и наносенсоров


Омский филиал Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Омск

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Бехтерев А.Н.


Колебательные состояния в конденсированном наностеклоуглероде по данным ИК спектроскопии диффузного отражения


Магнитогорский государственный университет, г. Магнитогорск

17:15 - 17:30
Ринкевич А.Б., Носов А.П., Перов Д.В., Самойлович М.И., Клещева С.М.


Упругие волны в синтетических опаловых матрицах


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

17:30 - 17:45
Емельченко Г.А., Грузинцев А.Н., Редькин А.Н., Zalamai V.V., Klingshirn C., Kalt H., Ursaki V.V., Tiginyanu I.M. 

Наностержни ZnO: синтез и излучательные свойства


Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка

17:45 - 18:00
Соколов В.И., Ермаков А.Е., Уймин М.А., Мысик А.А., Груздев Н.Б.

Экситоны в оксидных нанопорошках Cu2O, ZnO, Zn0.95 Mn0.05O


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

18:00 - 19:00
стендовые доклады 
Понедельник 20 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений в наноматериалах 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I 
Сопредседатели – В.М. Иевлев, А.А. Ремпель 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Ремпель А. А.


Фазовые превращения в наноструктурированных сульфидах


Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

15:30 - 15:45
Кузнецов С.И., Тарасова Е.Ю., Петров А.Л., Саблукова И.В., Сычева О.А.


Особенности структурно – фазовых превращений в оксидах алюминия различного гранулометрического состава


Самарский филиал Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, г. Самара

15:45 - 16:00
Елисеев А.А., Напольский К.С., Лукашин А.В., Третьяков Ю.Д., Григорьева Н.А., Григорьев С.В.

Пространственно упорядоченные магнитные наноструктуры на основе одномерных твердотельных нанореакторов


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

16:00 - 16:15
Павлов В.А.


Термодинамика Хилла (нанотермодинамика) и её проявления при плавлении наночастиц


Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, г. Санкт-Петербург

16:15 - 16:30
Созыкин С.А., Бескачко В.П.

Оценка возможности самопроизвольного проникновения атома алюминия в углеродную нанотрубку


Южно-уральский государственный университет, г. Челябинск
16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Найден Е.П., Итин В.И., Журавлев В.А., Магаева А.А., Терехова О.Г., Завгородний С.В.

Естественное и термостимулированное старение наноразмерных порошков феррошпинелей


Томский государственный университет, г. Томск

17:15 - 17:30
Назаров К.С., Мулюков Р.Р., Юмагузин Ю.М.

Влияние нанокристаллической структуры Ni на распыление поверхности при ионной бомбардировке


Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа

17:30 - 17:45
Мейснер С.Н., Лотков А.И., Мейснер Л.Л., Сочугов Н.С., Соловьев А.А. 

Морфология, структура и свойства наноструктурных слоев из кремния на поверхности никелида титана


Томский государственный университет, г. Томск

17:45 - 18:00
Баковец В.В. 


Термодинамические аспекты формирования наноструктурированных материалов


Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск

18:00 - 19:00
стендовые доклады
Понедельник 20 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 3. Химия наноматериалов и их применение
ИХТТ УрО РАН, Актовый зал 
Сопредседатели – В.В. Болдырев, В.Д. Филимонов 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Болдырев В.В.


Применение химии твердого состояния в фармации


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

15:30 - 15:45
Козлов В.В., Коробицына Л.Л., Зайковский В.И., Восмериков А.В.

Исследование свойств цеолита, модифицированного нанопорошком W, в процессе неокислительной конверсии метана


Институт химии нефти СО РАН, г. Томск

15:45 - 16:00
Григорьев М.В., Кульков С.Н.

Пористая корундовая керамика с нанокристаллической структурой


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

16:00 - 16:15
Колесник И.В., Чеботаева Г.С., Овчинников А.В., Черник А.А., Елисеев А.А., Лукашин А.В., Третьяков Ю.Д.

Мезопористый диоксид титана и нанокомпозиты на его основе для каталитических применений


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

16:15 - 16:30
Румянцев Ю.М., Файнер Н.И., Косинова М.Л., Рахлин В.И.

Синтез нанокристаллических пленок карбонитрида кремния из триметил(фениламино)силана


Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск

16:30 - 17:15
Перерыв

17:15 - 17:30
Сухарев Ю.И., Апаликова И.Ю., Марков Б.А.

Природа пульсационно-колебательного движения в оксигидратных гелях


Челябинский государственный университет, г. Челябинск

17:30 - 17:45
Восмерикова Л.Н., Журавков С.П., Восмериков А.В.

Нанопорошки металлов – эффективные добавки к цеолитным катализаторам ароматизации компонентов природного газа


Институт химии нефти СО РАН, г. Томск

17:45 - 18:00
Пичугина Д.А., Белецкая А.В., Мажуга А.Г., Ромашкина Р.Б., Ланин С.Н., Шестаков А.Ф., Зык Н.В., Кузьменко Н.Е.

Квантово-химический подход к исследованию структуры наночастиц золота и моделированию их свойств


Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

18:00 - 19:00
стендовые доклады
Понедельник 20 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 4. Методы исследования и синтеза наноматериалов, проблемы их применения 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II 
Сопредседатели – Ю.В. Цветков, М.И. Алымов 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Цветков Ю.В., Благовещенский Ю.В., Самохин А.В., Боровский Г.В., Клячко Л.И., Пельц А.Д., Абрамов А.В.

Наноструктурные твердые сплавы для создания инструмента с повышенными эксплуатационными свойствами


Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва

15:30 - 16:00
Приглашенный доклад 


Алымов М.И.


Технологии консолидации нанопорошков


Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва

16:00 - 16:15
Валеев Р.Г., Сурнин Д.В., Ветошкин В.М., Елисеев А.А., Кривенцов В.В.

Синтез полупроводниковых наноструктур Ge методом термического испарения материала на матрицы пористого Al2O3


Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск

16:15 - 16:30
Григорьева Т.Ф., Талако Т.Л., Шарафутдинов М.Р., Каминский Ю.Д., Ворсина И.А., Цыбуля С.В., Баринова А.П., Ляхов Н.З.

Нанокомпозиты Si / Al2O3, полученные методом МА СВС


Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Дорофеев Г.А., Ладьянов В.И., Лубнин А.Н., Карев В.А. и Пушкарев Б.Е.

СВ-синтез карбидов и нитридов переходных металлов с использованием наноструктурированных исходных реагентов


Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск

17:15 - 17:30
Литовка Ю.В., Ткачёв А.Г., Кузнецова О.А., Дьяков И.А.

Использование наноуглерода для получения композиционных гальванических покрытий


Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов

17:30 - 17:45
Ромашкина Р.Б., Белоглазкина Е.К., Кашаев А.С., Мажуга А.Г., Пичугина Д.А., Зык Н.В.


Наночастицы золота и ансамбли на их основе: синтез и применение


Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

17:45 - 18:00
Синицкий А.С., Климонский С.О., Абрамова В.В., Елисеева С.В., Li M., Li J., Zhou J., Третьяков Ю.Д.


Люминесцентные фотонные кристаллы


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

18:00 - 19:00
стендовые доклады
Вторник 21 апреля 2009 г. (утреннее заседание)
Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов 
ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Сопредседатели – Р.А. Андриевский, В.Ф. Петрунин 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Андриевский Р.А.


Новые подходы в материаловедении в связи с возможностями и вызовами нанотехнологии


Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка 

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Петрунин В.Ф.


Ультрадисперсные (нано-) порошки. Состояние дел и перспективы


Московский инженерно-физический институт, г. Москва

10:30 - 11:00
Приглашенный доклад 


Ермаков А.Е.


Физика наноструктур конденсированного состояния


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Акатенков Р.В., Алдошин С.М., Алексашин В.Н., Аношкин И.В., Бабин А.Н., Грачев В.П., Деев И.С., Кондрашов С.В., Перепелицина Е.О., Раков Э.Г. 


Нанокомпозиты на основе аморфных стеклообразных полимеров и тонких многослойных углеродных нанотрубок


Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка

11:45 - 12:00
Ситников А.В.


Особенности структуры и магнитных свойств нанокомпозитов металл-диэлектрик


Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж

12:00 - 12:15
Ильин А.П., Толбанова Л.О.

Явление высокотемпературного связывания азота воздуха при горении нанопорошков металлов, бора и кремния в воздухе


Томский политехнический университет, г. Томск

12:15 - 12:30
Усов Н.А., Гребенщиков Ю.Б.

Магнитные свойства ансамблей суперпарамагнтных наночастиц с одноосной анизотропией


Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
им. Н.В. Пушкова РАН, г. Троицк

12:30 - 12:45
Сухоруков Ю.П., Телегин А.В., Ганьшина Е.А., Степанцов Е.А.

Роль межслойного интерфейса в магнитооптических свойствах гетероструктур La0.67Ca0.33MnO3/La0.67Sr0.33MnO3


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:45 - 13:00
Жданок С.А., Шпилевский Э.М.

Металл-фуллереновые материалы


Институт тепло- и массобмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск

13:00 - 15:00
Обед
Вторник 21 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений в наноматериалах 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I 
Сопредседатели – Л.Б. Бойнович, В.Н. Варюхин 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Бойнович Л.Б.


О величине и направлении сдвига тройной точки в пространственно ограниченных системах


Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Лотков А.И., Батурин А.А., Гришков В.Н., Копылов В.И.

Измельчение зерна и эволюция дефектов структуры в процессе интенсивной пластической деформации в сплавах на основе никелида титана.


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск
10:30 - 10:45
Галахов В.Р.


Рентгеновская спектроскопия 3d-оксидов в нанокристаллическом состоянии


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург
10:45 - 11:00
Ивченко В.А.


Исследование наноструктурных состояний материалов после интенсивных внешних воздействий атомно-зондовыми методами полевой ионной микроскопии


Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Колосов В.Ю.


Необычная трансротационная структура в кристаллизуемых тонких аморфных плёнках на масштабах нано – мезо – микро


Уральский Государственный Университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

11:45 - 12:00
Ступак А.А., Зенькевич Э.И., Сагун Е.И., Яровой А.А., Шульга А.М., Кнюкшто В.Н. и Борцисковски К.


Экситон-фононные взаимодействия и поверхностная реорганизация в нанокомпозитах «полупроводниковая квантовая точка CdSe/ZnS – органический лиганд»


Белорусский национальный технический университет, г. Минск

12:00 - 12:15
Золотухина Л.В., Гельчинский Б.Р., Вахрушев М.В.

Композиционные материалы на основе нанодисперсных порошков меди и её сплавов


ЗАО Научно-производственное предприятие "Высокодисперсные металлические порошки", г. Екатеринбург

12:15 - 12:30
Фаизова С.Н., Валиев Р.З, Мажитова Н.В.

Изменение структуры и свойств сплава Cu-1Cr-0.2Al-0.7Zr в ходе интенсивной пластической деформации


Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа

12:30 - 12:45
Пилюгин В.П., Солодова И.Л., Виноградова Н.И., Анчаров А.И., Пацелов А.М.


Формирование деформационных наноструктур в высокомарганцевых аустенитных сталях


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:45 - 13:00
Вячеславов А.С., Лукацкая М.Р., Чеботаева Г.С., Елисеев А.А., Лукашин А.В., Третьяков Ю.Д.

Магнитные нанокомпозиты на основе микро- и мезопористых алюмосиликатов


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,г. Москва

13:00 - 15:00
Обед
Вторник 21 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 3. Химия наноматериалов и их применение 
ИХТТ УрО РАН, Актовый зал 
Сопредседатели – В.Л. Кожевников, Ю.Г. Зайнулин 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Кожевников В.Л., Леонидов И.А., Патракеев М.В., Марков А.А., Блиновсков Я.Н., Сунцов А.Ю. 

Использование наноструктурированных оксидных керамических мембран со смешанной кислород-ионной и электронной проводимостью в реакторах получения синтез-газа


Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

10:00 - 10:15
Деспотули А.Л., Андреева А.В., Аристов В.В.

Наноионные суперконденсаторы микронных размеров


Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, г. Черноголовка

10:15 - 10:30
Захарова Г.С., Волков В.Л.

Новые нанотубулены оксидов d-элементов, допированные катионами металлов


Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Локтева Е.С., Ерохин А.В., Качевский С.А., Ермаков А.Е., Уймин М.А., Мысик А.А.

Наночастицы металл-углерод: каталитическое гидродехлорирование на углеродной поверхности


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

10:45 - 11:00
Исупов В.П.


Механизм образования металлсодержащих нанокомпозитов при термическом разложении слоистых двойных гидроксидов, интеркалированных комплексонатами металлов


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

11:00 - 11:45
Перерыв

11:45 - 12:00
Ермаков А.Н., Мишарина И.В., Григоров И.Г., Ермакова О.Н., Зайнулин Ю.Г., Малашин С.И., Добринский Э.К.

Плазменная переконденсация никелида титана


Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

12:00 - 12:15
Кузнецов М.В., Разинкин А.С., Шалаева Е.В.

Квазиупорядоченные NbOx-наноструктуры на поверхности Nb(110): РФЭС-, РФД- и СТМ-исследование


Институт химии тведого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

12:15 - 12:30
Линников О.Д., Родина И.В., Ермаков А.Е., Медведева И.В., Мысик А.А., Уймин М.А., Щеголева Н.Н.

Сорбция ионов шестивалентного хрома из водного раствора наноразмерным магнетитом


Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

12:30 - 12:45
Выходец В.Б., Куренных Т.Е.

Кислородный изотопный обмен в оксидных нанопорошках


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:45 - 13:00
Альтшулер Г.Н., Сапожникова Л.А., Альтшулер О.Г.

Твердофазный нанореактор на основе функционализированного каликс[4]резорцинарена для получения нанокомпозитов палладия


Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Кемерово

13:00 - 15:00
Обед

Вторник 21 апреля 2009 г. (утреннее заседание)
Секция 4. Методы исследования и синтеза наноматериалов, проблемы их применения 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II 
Сопредседатели – В.В. Сагарадзе, Е.М. Сычугов 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Сагарадзе В.В.


Получение нанокристаллической структуры и новых функциональных свойств в аустенитных сталях в результате циклических мартенситных превращений


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Ринкевич А.Б., Смородинский Я.Г., Корх Ю.В.

Проблемы неразрушающего конроля наноматериалов

Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Белоусов А.Н.


Научно-практический опыт применения наночастиц магнетита в медицине


Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков

10:45 - 11:00
Казакова М.В., Корчагина С.Б., Беляков М.В., Слита А.В., Гордеев С.К.

Нанокомпозиционные материалы в биологии и медицине


Центральный научно-исследовательский институт материалов, г. Санкт-Петербург

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Шефтель Е.Н., Банных О.А.

Научные подходы к созданию магнитомягких нанокристаллических плёнок Fe –тугоплавкий нитрид (карбид) с комплексом свойств, предъявляемых современной микроэлектроникой.


Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва

11:45 - 12:00
Александрова Г.П., Клименков И.В., Лесничая М.В.

Структура биосовместимых водорастворимых нанокомпозитов железа


Иркутский институт химии СО РАН, г. Иркутск

12:00 - 12:15
Лебедев М.С., Смирнова Т.П., Каичев В.В., Кичай В.Н.

Пленки твердых растворов (HfO2)x (Al2O3)1-x – альтернативный «high-k» диэлектрик для наноразмерных МДП-структур


Институт неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск
12:15 - 12:30
Каплуненко В.Г., Косинов Н.В.

Функциональные наноматериалы для биологии и медицины


ООО "Наноматериалы и нанотехнологии", г. Киев

12:30 - 12:45
Федорова О.В., Уймин М.А., Ермаков А.Е., Русинов Г.Л., Чарушин В.Н.

Наноразмерные оксиды металлов – новые катализаторы синтеза нитрендипина и его аналогов

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, г. Екатеринбург

12:45 - 13:00
Зонов Р.Г., Михеев Г.М., Образцов А.Н., Свирко Ю.П.

Влияние высоких температур на работу быстродействующего фотоприемника из нанографитной пленки


Институт прикладной механики УрО РАН, г. Ижевск

13:00 - 15:00
Обед
Вторник 21 апреля 2009 г. (вечернее заседание)
ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Круглый стол 15:00 – 17:00

"Образование и подготовка кадров в области нанотехнологий"

Руководитель – академик РАН Юрий Дмитриевич Третьяков, г. Москва

В круглом столе "Образование и подготовка кадров в области нанотехнологий" согласились принять участие:


Александров И.В., Андриевский Р.А., Ермаков А.Е., Захарченко Е.А., Иванов В.В., Кащенко М.П., Кузнецов Ф.А., Куприков М.Ю., Хасанов О.Л., Шур В.Я., Юсипова Д.Р.

Круглый стол 17:00 – 18:00

"Социальные и экологические аспекты применения наноматериалов"

Руководитель – член-корреспондент РАН Наталия Павловна Тарасова, г. Москва

В круглом столе "Социальные и экологические аспекты применения наноматериалов" согласились принять участие:

17:00
Тарасова Н.П., Сметанников Ю.В.


Надежды и разочарования нанообъектов и нанотехнологий


Ткачук Ю.Г., Макарова О.А. 


Подходы к созданию системы оценки и подтверждения безопасности нанотехнологий и продукции наноиндустрии.

18:00
Марвин А.М.


Дрозофила как тест-система для исследования токсического эффекта наночастиц

ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал, фойе
18:00 - 19:00
Стендовые доклады секция 1

ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I, фойе 

18:00 - 19:00
Стендовые доклады секция 2

ИХТТ УрО РАН, Актовый зал, фойе 

18:00 - 19:00
Стендовые доклады секция 3

ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II, фойе 
18:00 - 19:00
Стендовые доклады секция 4

Среда 22 апреля 2009 г. (утреннее заседание)
Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов

ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Сопредседатели – Ю.А. Котов, Э.В. Козлов 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Котов Ю.А.


Слабоагрегированные нанопорошки: получение, свойства и использование для создания конструкционных и функциональных материалов.


Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Козлов Э.В., Попова Н.А., Конева Н.А.

Формирование и разрушение нанофаз при интенсивной пластической деформации


Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, г. Томск

10:30 - 10:45
Багазеев А.В., Котов Ю.А., Медведев А.И., Демина Т.М.

Характеристики электровзрывных нанопорошков ZrO2


Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург

10:45 - 11:00
Исхаков Р.С., Комогорцев С.В.

Корреляционная магнитометрия аморфных, нанокристаллических и нанофазных ферромагнетиков


Институт физики СО РАН, г. Красноярск

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Гельчинский Б.Р., Воронцов А.Г., Коренченко А.Е., Леонтьев Л.И., Кишкопаров Н.В.

Фундаментальные процессы формирования металлических нанопорошков методом конденсации из газовой фазы. Возможности многомасштабного компьютерного моделирования


Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург

11:45 - 12:00
Ильин А.П., Тихонов Д.В., Матренин С.В., Назаренко О.Б., Толбанова Л.О.

Получение нанопорошков молибдена и вольфрама в условиях электрического взрыва проводников и их свойства


Томский политехнический университет, г. Томск

12:00 - 12:15
Анциферов В.Н., Оглезнева С.А., Штейникова В.В., Столина А.Е., Буланов В.Я.


Получение, структура и свойства нанопорошка никеля и спечённого материала «железо-никель»


Научный центр порошкового материаловедения, г. Пермь

12:15 - 12:30
Сименюк Г.Ю., Образцова И.И., Еременко А.Н.

Влияние условий синтеза на размерные характеристики, стабильность и электропроводность нанопорошков меди


Кемеровский филиал Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Кемерово

12:30 - 12:45
Самохин А.В., Алексеев Н.В., Корнев С.А., Коровкина Н.Ф., Цветков Ю.В.

Получение нанопорошков меди в термической плазме


Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва

12:45 - 13:00
Буякова С.П., Кульков С.Н.

Влияние состава прекурсора на морфологию частиц и свойства ультрадисперсных порошков ZrO2, получаемых термическим разложением солей


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

13:00 - 15:00
Обед
Среда 22 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов 
ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Сопредседатели – В.С. Кортов, Н.Н. Лошкарева 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Кортов В.С., Иванов В.В., Котов Ю.А., Зацепин А.Ф., Пустоваров В.А., Кайгородов А.С., Хрустов В.Н., Медведев А.И., Звонарев С.В.

Люминесцентные свойства композитных и керамических наноматериалов для светоизлучающих устройств


Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

15:30 - 15:45
Гижевский Б.А., Сухоруков Ю.П., Лошкарева Н.Н., Телегин А.В., Крынецкий И.Б., Наумов С.В.


Оптические и тепловые свойства нанокерамик на основе оксидов переходных металлов


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

15:45 - 16:00
Устинов В.В., Миляев М.А., Горнаков В.C., Кабанов Ю.П., Криницина Т.П., Панкратов А.А.


Визуализация доменной структуры нанослоев Fe в сверхрешетке Fe/Cr при её послойном перемагничивании


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

16:00 - 16:15
Галкин Н.Г., Галкин К.Н., Горошко Д.Л., Чусовитин Е.А., Шамирзаев Т.С., Гутаковский А.К., Латышев А.В.


Кремний – силицидные наногетероматериалы: формирование, структура, оптические и электрические свойства


Институт автоматики  и процессов управления ДВО РАН, г. Владивосток

16:15 - 16:30
Гижевский Б.А., Наумов С.В., Пилюгин В.П., Гавико В.С., Костромитина Н.В., Козлов Е.А., Шеменев В.Г., Петрова С.А., Захаров Р.Г.

Получение массивных наноструктурных оксидов методами динамических и квазистатических деформаций 


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Скрипов А.В., Солонинин А.В., Бузлуков А.Л., Танкеев А.П., Ермаков А.Е., Мушников Н.В., Уймин М.А., Гавико В.С.

Диффузия водорода в наноструктурированных гидридах фаз Лавеса


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

17:15 - 17:30
Бохонов Б.Б.


Инкапсулированные наночастицы: синтез и свойства


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

17:30 - 17:45
Иванов А.А., Орлов В.А., Подольский Н.Н.


Влияние размагничивающих полей на магнитную структуру нанопроволок


Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

с 18:30
Товарищеский ужин
Среда 22 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений в наноматериалах

ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I 
Сопредседатели – И.Г. Бродова, Д.А. Мирзаев

9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Рыбин В.В., Гринберг Б.А., Иванов М.А., Пацелов А.М.

Наноструктура вихря при сварке взрывом


Федеральное государственное унитарное предприятие центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей", г. Санкт-Петербург

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Бродова И.Г.


Интенсивная пластическая деформация как способ создания субмикро- и нанокристаллических сплавов на основе алюминия


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 11:00
Приглашенный доклад 


Шорохов Е.В., Зельдович В.И., Бродова И.В., Хомская И.В., Жгилев И.Н., Абрамов А.В., Минаев И.В., Оглезнева Н.П., Насонов П.А., Ушаков А.А., Фролова Н.Ю., Хейфец А.Э., Ширинкина И.Г., Астафьев В.В., Яблонских Т.И.

Получение объемных наноструктурных металлов при динамическом нагружении


Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Академика Е.И. Забабахина, г. Снежинск

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Урцев В.Н., Мирзаев Д.А., Яковлева И.Л., Терещенко Н.А.


Особенности распада сплавов Fe-Cu с образованием наноразмерных выделений на основе меди


Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

11:45 - 12:00
Наймарк О.Б., Плехов О.А.

Структурно-скейлинговые переходы, термодинамика нанокристаллического состояния и аномалии поглощения механической энергии в субмикрокристаллическом титане


Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь

12:00 - 12:15
Плехов О.А., Наймарк О.Б., Леонтьев В.А., Чудинов В.В.

Исследование диссипации энергии при динамическом сжатии субмикрокристаллических металлов


Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь

12:15 - 12:30
Зельдович В.И., Шорохов Е.В., Фролова Н.Ю., Жгилев И.Н., Хейфец А.Э., Хомская И.В.

Динамическая канально-угловая экструзия титана при разных температурах


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:30 - 12:45
Хомская И.В., Зельдович В.И, Шорохов Е.В., Фролова Н.Ю., Жгилев И.Н., Хейфец А.Э.

Исследование субмикрокристаллических и нанокристаллических структур, полученных при динамическом нагружении массивных образцов меди


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:45 - 13:00
Ефимова Ю.Ю., Копцева Н.В., Счастливцев В.М., Чукин М.В., Яковлева И.Л.

Эволюция структуры и свойств при волочении и последующем нагреве заготовок из ультрамелкозернистых сталей, полученных методом равноканального углового прессования


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

Среда 22 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений в наноматериалах 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I 
Сопредседатели – М.И. Дегтярев, Ю.Р. Колобов 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Колобов Ю.Р.


Диффузионно-контролируемые процессы формирования и деградации микроструктуры и свойств наноструктурных металлических материалов


Белгородский государственный университет, г. Белгород

15:30 - 15:45
Шабашов В.А., Сагарадзе В.В.

Фазовые превращения и наноструктурирование дисперсно-упрочненных сплавов при интенсивной холодной пластической деформации


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

15:45 - 16:00
Воронова Л.М., Дегтярев М.В., Чащухина Т.И.

Влияние скорости распада пересыщенного твердого раствора на деградацию наноструктурного состояния аустенитной стали 4Х14Н14В2М


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

16:00 - 16:15
Дитенберг И.А., Тюменцев А.Н., Корзников А.В.

Особенности наноструктурных состояний в ОЦК сплавах после кручения в наковальнях Бриджмена


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

16:15 - 16:30
Кайгородова Л.И., Пилюгин В.П., Пушин В.Г., Распосиенко Д.Ю.

Формирование нанокристаллической структуры и фазовые превращения в многокомпонентном алюминий-литиевом сплаве с малыми добавками Sc и Zr


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Кубалова Л.М., Фадеева В.И.

Нанокристаллические порошковые сплавы Ni-Mo-B, полученные механохимическим сплавлением компонентов и структурные превращения в них при нагреве


Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ

17:15 - 17:30
Ширинкина И.Г., Бродова И.Г., Кайгородова Л.И., Астафьев В.В., Яблонских Т.И., Мурашкин М.Ю., Валиев Р.З.

Фазовые и структурные превращения в промышленном алюминиевом сплаве 1461 в процессе РКУП


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

17:30 - 17:45
Корзникова Е.А., Цехетбауэр М.

Исследование термостабильности субмикрокристаллического титана марки ВТ1-0 методом остаточного электросопротивления.


Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа

с 18:30
Товарищеский ужин
Среда 22 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 3. Химия наноматериалов и их применение 
ИХТТ УрО РАН, Актовый зал 
Сопредседатели – Н.З. Ляхов, Е.П. Елсуков 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Ляхов Н.З., Киселева Т.Ю., Талако Т.Л., Новакова А.А., Григорьева Т.Ф., Ворсина И.А., Баринова А.П.

Получение нанокомпозитов корундовая керамика/интерметаллид, механосинтезом и методом МАСВС


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

10:00 - 10:15
Володин А.А., Тарасов Б.П.

Влияние газофазных добавок к этилену на каталитический синтез углеродных нановолокон


Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка

10:15 - 10:30
Васильева И.Г.


Химический аспект диагностики наносистем


Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск

10:30 - 10:45
Кардаш Т.Ю., Бондарева В.М., Плясова Л.М., Кочубей Д.И., Ищенко А.В.

Наноструктурированные V-Mo-Nb оксиды как катализаторы для окислительных превращений этана


Институт катализа им. Борескова СО РАН, г. Новосибирск

10:45 - 11:00
Гутерман В.Е., Кабиров Ю.В., Беленов С.В., Пруцакова Н.В., Пахомова Е.Б., Гутерман А.В., Леонтьев И.Н., Пустовая Л.Е.

Жидкофазный синтез, структура и каталитическая активность платиносодержащих металлуглеродных наноструктурных материалов


Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

11:00 - 11:45
Перерыв

11:45 - 12:00
Андрейков Е.И., Захарова Г.С., Амосова И.С., Симакина В.А., Ятлук Ю.Г.

Фотокаталитические свойства наноразмерного диоксида титана, полученного гидролизом пероксидов и глицеролатов титана


Институт органического синтеза УрО РАН, г. Екатеринбург

12:00 - 12:15
Мягков В. Г., Жигалов В.С., Быкова Л.Е., Бондаренко Г.Н.

Дальнодействие химического взаимодействия Ni с Fe в эпитаксиальных Ni(001)/Ag(001)/Fe(001) наноплёнках


Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск, г. Красноярск

12:15 - 12:30
Охлопкова А.А, Парникова А.Г., Петрова П.Н.


Разработка полимерных нанокомпозитов на основе политетрафторэтилена и нанооксидов алюминия


Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

12:30 - 12:45
Дудкин Б.Н., Бугаева А.Ю., Зайнуллин Г.Г.


Микроструктура алюмооксидного керамического композита, армированного алюмооксидным нановолокном


Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

12:45 - 13:00
Леонтьев И.Н., Михейкин А.С., Беленов С.В., Гутерман В.Е., Смирнова Н.В., Леонтьев Н.Г.

Размерный эффект в наноструктурных Pt/С катализаторах


Южный Федеральный университет, г. Ростов на Дону
13:00 - 15:00
Обед
Среда 22 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 3. Химия наноматериалов и их применение 
ИХТТ УрО РАН, Актовый зал 
Сопредседатели – В.Л. Кожевников, В.Д. Филимонов 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Филимонов В.Д., Постников П.С.

Методы формирования органических оболочек наночастиц с использованием солей диазония


Томский политехнический университет, г. Томск

15:30 - 15:45
Кувичкина Т.Н., Решетилов А.Н.

Применение мембран "Владипор" с нанометровыми размерами пор в биосенсорах


Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, г. Пущино

15:45 - 16:00
Чупова И.А., Шевченко В.Г., Латош И.Н.

Исследование химической и каталитической активности высокодисперсных сплавов AL-РЗМ


Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

16:00 - 16:15
Гапоненко Н.В.


Синтез и люминесценция легированных лантаноидами ксерогелей в мезопористых матрицах


Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

16:15 - 16:30
Лисовенко Д.С., Городцов В.А.

Углеродные и неуглеродные слоистые нанотрубки обладающие цилиндрической анизотропией


Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва

16:30 - 17:15
Перерыв

17:15 - 17:30
Мехаев А.В., Ермаков А.Е., Уймин М.А., Мысик А.А. , Первова М.Г., Салоутин В.И., Чупахин О.Н., Ятлук Ю.Г. 

Наноразмерные углерод-металлические материалы: синтез, состав, каталитические свойства


Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, г. Екатеринбург

17:30 - 17:45
Селезнев А.С., Петров Л.А., Чупахин О.Н., Кононенко В.И., Чупова И.А., Рябина А.В.

Термопрограммируемое восстановление на кобальтсодержащих катализаторах легированных редкоземельными металлами


Институт органического синтеза УрО РАН им. И.Я. Постовского, г. Екатеринбург

с 18:30
Товарищеский ужин
Среда 22 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 4. Методы исследования и синтеза наноматериалов, проблемы их применения

ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II 
Сопредседатели – Х.З. Брайнина, Г.Б. Сергеев

9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Брайнина Х.З.


Нанокристаллические материалы в мониторинге окружающей среды и здоровья человека


Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Сергеев Г.Б., Боченков В.Е., Шабатина Т.И.

Нанокриохимия: реакции, сенсоры, лекарства


Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

10:30 - 11:00
Приглашенный доклад 


Дамбаев Г.Ц., Антипов С.А., Ермаков А.Е., Федущак Т.А., Кокорев О.В., Уймин М.А., Хлусов И.А. 

Наноразмерные носители противоопухолевых препаратов. Новые возможности в онкологическом лечении.


Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Мозалев А.М., Плиговка А.Н.

Тонкопленочные элементы интегральных схем на основе наноструктурированных металлов и анодных металлоксидов


Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

11:45 - 12:00
Анциферов В.Н., Борисова И.А., Олонцев В.Ф., Сазонова Е.А., Субботин Г.М.


Исследование нанопористой структуры углеродных адсорбентов, полученных на основе полимерного сырья, для создания электрохимических суперконденсаторов


Пермский институт железнодорожного транспорта, г. Пермь

12:00 - 12:15
Паулиш А.Г., Федоринин В.Н., Баковец В.В., Аюпов Б.М., Данилович В.С., Максимовский Е.А.

Структурные и механические свойства наноразмерных мембран для детектора ИК и терагерцового излучения.


Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск

12:15 - 12:30
Галанов А.И., Корнев Я.И., Яворовский Н.А., Савельев Г.Г., Юрмазова Т.А., Лобанов Г.Л., Шиян Л.Н., Сапрыкин Ф.Е.

Получение наноразмерных композиционных порошков электроимпульсным диспергированием металлов в жидких средах


Томский политехнический университет, г. Томск

12:30 - 12:45
Якушкина В.С., Кораблева Е.А., Викулин В.В., Русин М.Ю., Саванина Н.Н.

Разработка наноструктурной керамики на основе диоксида циркония


ФГУП ОНПП Технология, г. Обнинск

12:45 - 13:00
Детков П.Я., Петров И.Л., Шендерова О.А.


Наноалмазы озоновой очистки и модификации. Производство и основные свойства.


ООО СКН, г. Снежинск

13:00 - 15:00
Обед
Среда 22 апреля 2009 г. (вечернее заседание)
Секция 4. Методы исследования и синтеза наноматериалов, проблемы их применения 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II 
Сопредседатели – В.Е. Панин, Е.А. Левашов 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Левашов Е.А., Штанский Д.В., Петржик М.И.

Получение и аттестация механических и трибологических свойств функциональных наноструктурных покрытий


Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов", г. Москва

15:30 - 16:00
Приглашенный доклад 


Шалимов Л.Н., Устинов В.В., Сычугов Е.М., Солдатов Г.Б., Васьковский В.О., Ювченко А.А., Ромашев Л.Н., Миляев М.А.

Применение магниточувствительных наноструктур в приборостроении


ЗАО «НПК ВИП», г. Екатеринбург

16:00 - 16:15
Анчаров А.И., Григорьева Т.Ф., Баринова А.П., Ляхов Н.З.

Рентгеноструктурное исследование нанокомпозитов из продуктов механохимического взаимодействия оксида железа и алюминия


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

16:15 - 16:30
Хасанов О.Л., Двилис Э.С., Качаев А.А., Хасанов А.О.

Эффекты ультразвукового воздействия в технологии изготовления изделий из нанопорошков


Томский политехнический университет, г. Томск 

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Лебедев В.М., Лебедев В.Т., Гурьянов А.М., Мизюряев С.А., Иванова Н.В.


Исследование наноструктуры пористых теплоизоляционных материалов методом малоуглового рассеяния нейтронов


Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара

17:15 - 17:30
Далидчик Ф.И. и Шуб Б.Р.

Туннельная диагностика наночастиц и наноструктурированных материалов


Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН, г. Москва

17:30 - 17:45
Мурзакаев А.М.


Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения в исследованиях YSZ


Институт электрофизики УрО РАН, г. Екатеринбург

с 18:30
Товарищеский ужин
Четверг 23 апреля 2009 г. (утреннее заседание)
Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов

ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Сопредседатели – Э.З. Курмаев, Б.Н. Филиппов

9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Курмаев Э.З. 


Аттестация наноматериалов методами рентгеновской эмиссионной и абсорбционной спектроскопии


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Потапов А.П., Филиппов Б.Н.


Магнитные свойства магнитно мягких нанокристаллических материалов


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Волчков С.О., Лепаловский В.Н., Свалов А.В., Васьковский В.О., Курляндская Г.В.

Гигантский магнитоимпедансный эффект пленочных структур FeNi/Cu/FeNi различной геометрии


Уральский государственный университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

10:45 - 11:00
Арбузова Т.И., Наумов С.В., Арбузов В.Л., Гижевский Б.А.

Магнитные свойства нанокристаллического CuO


Институт химии нефти СО РАН, г. Томск
11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Воронин И.В., Горбатов С.А., Петрунин В.Ф.

Влияние слабых магнитных полей на диэлектрические свойства нанослоев в СВЧ-поле


Московский инженерно-физический институт, г. Москва

11:45 - 12:00
Кабанов Ю.П., Иунин Ю.Л., Никитенко В.И., Shapiro A.J., Shull R.D., Zhu L.Y., Chien C.L.


Особенности образования и движения доменных границ в квазидвумерных наномагнетиках


Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка

12:00 - 12:15
Перов Д.В., Ринкевич А.Б., Васьковский В.О.


Типы магнитных резонансов при прохождении электромагнитных волн через тонкие металлические пленки


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:15 - 12:30
Исхаков Р.С., Столяр С.В., Чеканова Л.А., Яковчук В.Ю., Чижик М.В.


Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в трехслойных обменно-связанных структурах NiFe/Cu/NiFe


Институт физики СО РАН, г. Красноярск

12:30 - 12:45
Рыбченко О.Г., Абросимова Г.Е., Аронин А.С., Добаткин С.В., Матвеев Д.В.

Эволюция структуры аморфной фазы и образование нанокристаллов под действием пластической деформации


Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка

12:45 - 13:00
Аронин А.С., Абросимова Г.Е., Добаткин С.В., Матвеев Д.В., Рыбченко О.Г.

Наноструктура, наведенная деформацией в аморфных сплавах


Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка

13:00 - 15:00
Обед
Четверг 23 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов 
ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Сопредседатели – Ю.А. Котов, В.Я. Шур 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Шур В.Я.


Эволюция нанодоменных структур в сегнетоэлектриках. Физические основы нанодоменной инженерии


Уральский государственный университет, им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

15:30 - 15:45
Федорова Н.В., Главатских М.Ю., Боровкова М.А., Ильясов Р.С.


Динамические магнитоупругие свойства частично кристаллизованных аморфных сплавов на основе системы Fe-B-Si


Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск

15:45 - 16:00
Звонарев С.В., Слесарев А.И., Кортов В.С.

Моделирование эмиссии электронов из наноструктурного диоксида кремния


Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

16:00 - 16:15
Петров Д.А., Середкин В.А., Воротынова О.В., Иванцов Р.Д., Эдельман И.С., Валеев В.Ф., Файзрахманов И.А. Хайбуллин Р.И., Степанов А.Л.

Магнитооптические свойства ионно-синтезированных наночастиц никеля в оксиде кремния


Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, г. Красноярск

16:15 - 16:30
Поперечный И.С., Райхер Ю.Л., Степанов В.И.


Поглощение энергии низкочастотного магнитного поля в нанодисперсных ферромагнетиках


Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Титов А.Н., Галиева Е.Г., Антонова О.В., Кузнецова Т.В.

Конструирование наноразмерных сверхрешёток с помощью термического распада поляронов


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

17:15 - 17:30
Носкова Н.И., Шулика В.В., Потапов А.П.


Влияние особенностей наноструктуры на магнитные свойства нанокристаллических магнитомягких сплавов


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

17:30 - 17:45
Черненков Ю.П., Ершов Н.В., Федоров В.И., Лукшина В.А., Потапов А.П.

Остаточная деформация нанокристаллов в файнметах и поперечная магнитная анизотропия


Петербургский институт ядерной физики, г. Гатчина

17:45 - 18:00
Шарапова В.А., Ермаков А.Е., Уймин М.А., Мысик А.А.

Тепловой отклик магнитных наночастиц в переменных магнитных полях


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

18:00 - 19:00
стендовые доклады
Четверг 23 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений в наноматериалах 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I 
Сопредседатели – Н.А. Конева, Б.А. Гринберг 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Конева Н.А., Попова Н.А., Козлов Э.В.

Дефектное строение металлических ультрамелкозернистых и нанополикристаллов


Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, г. Томск

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Носкова Н.И.


Структурные особенности, прочность и механизмы деформации нанокристаллических чистых металлов и сплавов


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Шаркеев Ю.П., Ерошенко А.Ю., Курзина И.А.

Микроструктура и свойства ультрамелкозернистого титана ВТ1-0 для медицинского применения


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

10:45 - 11:00
Шагиев М.Р., Салищев Г.А.

Механические свойства наноструктурного интерметаллидного сплава на основе Ti2AlNb


Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Попов В.В., Столбовский А.В., Попова Е.Н. и Пилюгин В.И. 

Наноструктурирование меди методом кручения под высоким давлением


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

11:45 - 12:00
Мальцева Л.А., Озерец Н.Н., Мальцева Т.В., Косицына И.И.

Использование больших суммарных деформаций при волочении проволоки для получения нанокристаллического состояния в структуре стали


Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

12:00 - 12:15
Куранова Н.Н., Гундеров Д.В, Макаров В.В., Лукьянов А.В., Пушин В.Г., Валиев Р.З. 

Эволюция наноструктурных состояний в сплавах на основе никелида титана, подвергнутых кручению под высоким давлением


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:15 - 12:30
Бабанов Ю.А.


EXAFS диагностика локальных искажений кристаллической решетки в мультислойных металлических наноструктурах


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:30 - 12:45
Шевченко Н.В., Литовченко И.Ю., Тюменцев А.Н., Корзников А.В.

Эволюция дефектной субструктуры и механизмы формирования субмикро- и наноструктурных состояний при больших пластических деформациях аустенитной стали


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

12:45 - 13:00
Литовченко И.Ю., Шевченко Н.В., Тюменцев А.Н., Корзников А.В.

Механическое двойникование и фазовые превращения в наноструктурном состоянии аустенитной стали, полученном интенсивной пластической деформацией


Институт физики прочности и материаловедения, г. Томск

13:00 - 15:00
Обед
Четверг 23 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений в наноматериалах 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I 
Сопредседатели – А.М. Глезер, Ю.Н. Горностырев 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Глезер А.М.


Основные закономерности образования нанокристаллических структур при мегапластической деформации


Институт металловедения и физики металлов им. Г.В. Курдюмова, г. Москва

15:30 - 16:00
Приглашенный доклад 

Горностырев Ю.Н.


Фазовые превращения в нанокристаллических сплавах при интенсивных внешних воздействиях


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

16:00 - 16:15
Волкова Е.Г., Лукшина В.А., Дмитриева Н.В., Клейнерман Н.М., Сериков В.В., Потапов А.П.

Особенности кристаллизации сплава Fe43, 5Со30Cu1Nb3Si13, 5B9 в процессе термомеханической обработки


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

16:15 - 16:30
Кривилев М.Д.


Влияние конкурентных процессов зарождения и кристаллического роста при высокоскоростной кристаллизации сплавов


Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Вавилова В.В., Иевлев В.М., Калинин Ю.Е., Кущев С.Б., Палий Н.А., Солдатенко С.А., Показаньева С.А.

Эффект импульсной фотонной обработки в нанокристаллизации и упрочнении аморфного металлического сплава


Воронежский государственный университет, г. Воронеж

17:15 - 17:30
Косинов Н.В., Каплуненко В.Г.

Аккумуляция энергии наночастицами металлов


ООО Наноматериалы и нанотехнологии, г. Киев

17:30 - 17:45
Шалаева Е.В., Прекул А.Ф.

Структурные превращения и наноразмерные дефекты в квазикристаллообразующих сплавах Al-Cu-Fe 


Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург

17:45 - 18:00
Пирогов А.Н., Теплых А.Е., Богданов С.Г., Дорофеев Ю.А., Скрябин Ю.Н., Кудреватых Н.В., Андреев С.В., Богаткин А.Н.

Структурное состояние быстрозакаленных сплавов R2Fe14B 


Уральский государственный университет им. А.М.Горького, г. Екатеринбург

18:00 - 19:00
стендовые доклады
Четверг 23 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 3. Химия наноматериалов и их применение 
ИХТТ УрО РАН, Актовый зал 
Сопредседатели – В.П. Анаников, А.И. Гусев 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Анаников В.П.


Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в изучении стабильности и химической активности наноразмерных частиц в жидкофазных системах


Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, г. Москва

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 

Гусев А.И.


Дефекты структуры и аттестация твердофазных нанокристаллических материалов по размеру частиц (зерен), микронапряжениям и гомогенности


Институт химии твердого тела, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Путилин Ф.Н., Шатохин А.Н., Румянцева М.Н., Гаськов А.М.


Лазерный синтез газочувствительных нанокристаллических пленок на основе диоксида олова


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

10:45 - 11:00
Кучерова О.В., Зубков В.И.

Неразрушающая диагностика наногетероструктур с множественными квантовыми ямами InGaN/GaN методом температурной спектроскопии адмиттанса


Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ, г. Санкт-Петербург

11:00 - 11:45
Перерыв

11:45 - 12:00
Баранов А.Н., Панин Г.Н., Кононенко О.В., Коваленко А.А., Шестаков М.В.

Наноструктуры на основе оксида цинка


Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

12:00 - 12:15
Фазлитдинова А.Г., Тюменцев В.А., Подкопаев С.А.

Изменение тонкой структуры полиакрилонитрильной (пан) нити в процессе термостабилизации


Челябинский государственный университет, г. Челябинск

12:15 - 12:30
Комлев А.Е., Шаповалов В.И.

Особенности формирования двухслойной тонкопленочной структуры TiO2–WO3 методом реактивного распыления


Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ, г. Санкт-Петербург

12:30 - 12:45
Зенковец Г.А., Шутилов А.А., Цыбуля С.В., Гаврилов В.Ю.

Синтез и исследование термостабильных оксидных материалов на основе TiO2 (анатаза) и их использование в нанесенных платиновых катализаторах окисления СО


Институт катализа им. Г.К. Борескова, г. Новосибирск

12:45 - 13:00
Осинский В.И., Горох Г.Г., Лабунов В.А., Мазунов Д.О., Соловей Д.В., Вербицкий В.Г.


Синтез периодических наноструктур нитрида галлия в модифицированном оксиде алюминия


Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектронки, г. Минск

13:00 - 15:00
Обед
Четверг 23 апреля 2009 г. (вечернее заседание)

Секция 3. Химия наноматериалов и их применение 
ИХТТ УрО РАН, Актовый зал 
Сопредседатели – В.П. Анаников, Л.Л. Мейснер 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Мейснер Л.Л., Лотков А.И., Нейман А.А., Мейснер С.Н., Дементьева М.Г., Прозорова Г.В., Никонова И.В.

Формирование и исследование слоистых наноструктур с высокой биосовместимостью для металлических материалов


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

15:30 - 15:45
Кичук С.Н., Воробьев В.А.

Микроэмульсионный метод получения оксида цинка


Северо-Кавказский государственный технический университет, г. Ставрополь

15:45 - 16:00
Пузырёв И.С., Иванов М.Г., Осипов В.В., Ятлук Ю.Г., Вьюхина И.В.

β-дикетоны – новые дисперсанты для спиртовых суспензий нанопорошков Y2O3


Институт органического синтеза УрО РАН, г. Екатеринбург

16:00 - 16:15
Королева Л.Ф., Ларионов Л.П.

Нанодисперсные допированные карбонат-фосфаты кальция –высокоэффективный биоматериал


Институт машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург

16:15 - 16:30
Шубин Ю.В., Задесенец А.В., Коренев С.В., Плюснин Е.Ю., Филатов Е.Ю., Шарафутдинов М.Р.

Получение наносплавов на основе благородных металлов термолизом мономолекулярных соединений-предшественников


Институт неорганической химии им. Ак. А.В. Николаева, СО РАН, г. Новосибирск

16:30 - 17:15
Перерыв

17:15 - 17:30
Карагедов Г.Р., Ляхов Н.З.

Получение нанопорошков альфа оксида алюминия и их характеристика


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

17:30 - 17:45
Абадзаде Х.И., Рустамов М.И., Кулиев А.Д., Мухтарова Г.С., Гусейнова М.Г., Эфендиева Н.Х., Кадиров Х.Г.


Исследование закоксованных катализаторов в процессе гидрокрекинга мазута


Институт нефтехимических процессов НАНА, г. Баку

17:45 - 18:00
Уваров Н.Ф., Бохонов Б.Б., Брежнева Л.И., Улихин А.С., Шарафутдинов М.Р., Кирик С.Д. 

Нанокомпозитные твердые электролиты на основе мезопористых оксидных матриц


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

18:00 - 19:00
стендовые доклады
Четверг 23 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 4. Методы исследования и синтеза наноматериалов, проблемы их применения 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II 
Сопредседатели – Р.З. Валиев, В.Г. Пушин 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Валиев Р.З. 


Использование интенсивных пластических деформаций для получения объемных наноструктурных материалов с уникальными свойствами


Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Пушин В.Г. 


Наноструктурные сплавы с эффектами памяти формы: получение, структура и свойства, практические применения


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Александров И.В., Боткин А.В., Валиев Р.З., Еникеев Н.А., Ситдиков В.Д.

Многоуровневое моделирование процессов ИПД для получения объемных наноструктурных материалов


Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа

10:45 - 11:00
Маркушев M.В., Мурашкин М.Ю., Никулин П.А., Никифорова Д.К., Осипова О.Ю.

К вопросу о прочности наноструктурированных интенсивной пластической деформацией дисперсионно-твердеющих алюминиевых сплавов


Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г. Уфа

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Волков Г.М.


Моностадийное производство объемных наноматериалов


Московский государственный технический университет "MAMИ", г. Москва

11:45 - 12:00
Гундеров Д.В., Куранова Н.Н., Лукьянов А.В., Прокофьев Е.А., Пушин В.Г. 

Особенности механических свойств аморфизированных и наноструктурных сплавов Ti – Ni, полученных интенсивной пластической деформацией


Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа

12:00 - 12:15
Семенова И.П., Валиев Р.З.

Достижение высоких усталостных свойств в титановых сплавах, используя наноструктурирование интенсивной пластической деформацией


Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа

12:15 - 12:30
Семенов В.И., Рааб А.Г., Чукин М.В., Рааб Г.И.


Исследование структуры и механических свойств длинномерных наноструктурных прутков из низкоуглеродистой стали


Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск

12:30 - 12:45
Саполетова Н.А., Напольский К.С., Третьяков Ю.Д.

Электрохимический дизайн фотонно-кристаллических материалов


Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва

12:45 - 13:00
Ворожцов С.А., Буякова С.П., Кульков С.Н.

Синтез, структура и механические свойства композитов Al-Al4C3 с нанокристаллической структурой


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

13:00 - 15:00
Обед
Четверг 23 апреля 2009 г. (вечернее заседание)
Секция 4. Методы исследования и синтеза наноматериалов, проблемы их применения 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II 
Сопредседатели – В.М. Счастливцев, С.В. Добаткин 
15:00 - 15:30
Приглашенный доклад 


Добаткин С.В.


Особенности наноструктурных сталей и возможности их применения


Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва

15:30 - 16:00
Приглашенный доклад 


Попов А.А., Демаков С.Л., Илларионов А.Г., Карабаналов М.С.

Концепция создания наносостояния в α+β- титановых сплавах мартенситного класса термическими и термомеханическими методами 


Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

16:00 - 16:30
Приглашенный доклад 


Трахтенберг И.Ш., Романов Е.П., Рубштейн А.П., J.Zhang

Свойства наноструктурированных композитных пленок на основе алмазоподобного углерода


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

16:30 - 17:00
Перерыв

17:00 - 17:15
Попова Е.Н., Сударева С.В., Романов Е.П.

Влияние диаметра проводника и режимов диффузионного отжига на структуру нанокристаллических слоев Nb3Sn в композитах с распределенными источниками олова


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

17:15 - 17:30
Жданок С.А., Крауклис А.В., Становой П.Г., Борисевич К.О., Волжанкин В.М.

Установка для получения углеродных наноматериалов путем разложения метана в плазме высоковольтного разряда атмосферного давления


Институт тепло- и массообмена им. Лыкова НАН Беларуси, г. Минск

17:30 - 17:45
Сергеев В.П., Яновский В.П., Параев Ю.Н., Журавлев С.А.


Технология и оборудование нанесения нанокомпозитных покрытий комбинированным методом магнетронного распыления и ионной бомбардировки


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

17:45 - 18:00
Калошкин С.Д., Чердынцев В.В., Дорофеев А.А., Герасин В.А., Антипов Е.М., Данилов В.Д., Ергин К.С., Максимкин А.В., Юрьева Н.В.


Физико-механические и трибологические свойства нанокомпозитов на основе полимеров полиолефиновой группы


Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов", г. Москва

18:00 - 19:00
стендовые доклады
Пятница 24 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов 
ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
Сопредседатели – М.И. Куркин, В.П. Пилюгин 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Пилюгин В.П., Толочко О.В., Кадомцев А.Г., Насибулин А.Г., Солодова И.Л., Пацелов А.М., Бетехтин В.И.

Структура и механические свойства нанопорошков железа при деформации под давлением


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:00 - 10:30
Приглашенный доклад 


Куркин М.И., Бакулина Н.Б.

Фемтосекундная магнитооптика: экспериментальные результаты и проблемы теории


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Цепелев В.С., Конашков В.В., Тягунов Г.В., Подольская А.И., Белозеров В.Я., Стародубцев Ю.Н.

Оптимизация магнитных свойств нанокристаллических магнитопроводов нового поколения


Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург

10:45 - 11:00
Родионова В.Н., Карпович В.А., Волынец Г.И.

Исследование дисперсии материальных параметров наноразмерных композитных материалов в КВЧ диапазоне


НИУ Институт ядерных проблем БГУ, г. Минск

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Куксин А.Ю., Стегайлов В.В., Янилкин А.В.

Деформационные и прочностные свойства нанокристаллических металлов. Молекулярно-динамическое моделирование.


Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва

11:45 - 12:00
Королев В.В., Арефьев И.М., Королев Д.В.

Магнетотепловые явления в высокодисперсных магнетиках


Институт химии растворов РАН, г. Иваново

12:00 - 12:15
Иванов А.А., Орлов В.А., Подольский Н.Н.

Процесс смещения доменных стенок в нанопроволоках


Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. Красноярск

12:15 - 12:30
Плюснин Н.И.


Пленочные нанофазы тугоплавких металлов и силицидов на кремнии и новые пленочные наноматериалы


Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, г. Владивосток

12:30 - 12:45
Жаков С.В., Уймин М.А., Ермаков А.Е., Бызов И.В., Мысик А.А. Возможности использования ЯМР релаксометрии для анализа свойств наночастиц


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:45 - 13:00
Власова Н.И., Попов А.Г., Чбихи A., Гундеров Д.В., Щеголева Н.Н., Гавико В.С., Шредер Л.А.

Магнитные свойства нанокристаллического сплава FePd, полученного путем интенсивной пластической деформации 


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

Пятница 24 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений в наноматериалах 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал I 
Сопредседатели – И.В. Александров, С.В. Цыбуля 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Цыбуля С.В.


Наноструктура как фактор стабилизации метастабильных фаз и метастабильных состояний


Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск

10:00 - 10:15
Бахтеева Н.Д., Васильев А.Л., Тодорова Е.В.

Электронно-микроскопическое исследование наноструктур, полученных интенсивной пластической деформацией рентгеноаморфных алюминиевых сплавов


Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва

10:15 - 10:30
Кунцевич Т.Э., Пушин А.В., Пушин В.Г.

Использование метода спиннингования из расплава для получения наноструктурных сплавов на основе никелида титана с эффектами памяти формы


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:30 - 10:45
Гапонцев В.Л., Дерягин А.И., Гапонцева Т.М.

Зависимость распределения состава наноструктурного сплава от температуры интенсивной пластической деформации


Российский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатеринбург

10:45 - 11:00
Дерюгин Е.Е., Панин В.Е., Шмаудер З., Ласко Г.В., Суворов Б.И.

Моделирование эффектов локализации деформации в нанокристаллических материалах на мезо- и макроуровнях


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

11:00 - 11:30
Перерыв

11:30 - 11:45
Дерягин А.И., Завалишин В.А., Сагарадзе В.В., Эфрос Б.М., Варюхин В.Н., Ивченко В.А., Вильданова Н.Ф.

Образование наноразмерных кластеров в Fe-Cr-Ni сплавах в процессе формирования нанокристаллической структуры.


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

11:45 - 12:00
Карькин И.Н., Горностырев Ю.Н., Карькина Л.Е.

Структурные превращения в металлических кластерах


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:00 - 12:15
Распопова Г.А., Арбузов В.Л.

Захват водорода на нановыделениях в металлах


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:15 - 12:30
Васильев Л.С., Ломаев И.Л.

Формирование наноструктур металлов при интенсивной пластической деформации металлов


Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск

12:30 - 12:45
Носкова Н.И., Лаврентьев А.Г., Корзунин Г.С.


Диагностика масштаба структурного состояния аморфных и нанокристаллических магнитных материалов


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:45 - 13:00
Сурикова Н.С., Клопотов А.А., Скоренцев А.Л., Корзникова Е.А.

Механизмы формирования {111} текстуры микро– и нанокристаллического состояния в сплавах никелида титана при интенсивной пластической деформации


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

Пятница 24 апреля 2009 г. (утреннее заседание)

Секция 3. Химия наноматериалов и их применение 
ИХТТ УрО РАН, Актовый зал 
Сопредседатели – Е.П. Елсуков, Н.З. Ляхов 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Елсуков Е.П.


Наноструктура и формирование фаз при интенсивной механической обработке систем на основе железа


Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск

10:00 - 10:15
Елшина Л.А., Малков В.Б., Елшин А.Н.

Влияние морфологии нанопорошков оксида свинца на его электрохимические характеристики в сернокислотном электролите свинцового кислотного аккумулятора 


Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

10:15 - 10:30
Химич Н.Н.


Синтез наноструктурированных объемных оптических материалов


Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, г. Санкт-Петербург

10:30 - 10:45
Файнер Н.И., Румянцев Ю.М., Максимовский Е.А., Аюпов Б.М.

Изучение термической стабильности нанокомпозитных слоев карбонитрида кремния, синтезированных из гексаметилциклотрисилазана


Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, г. Новосибирск

10:45 - 11:00
Остроушко А.А., Тонкушина М.О., Сафронов А.П., Меньшиков С.Ю., Мартынова Н.А.. Гржегоржевский К.В.

Нанокластерные полиоксометаллаты молибдена: получение, свойства и перспективы применения


Уральский государственный университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

11:00 - 11:45
Перерыв

11:45 - 12:00
Леонтьев Л.И., Костылев В.А., Чебыкин В.В., Каримов Р.С., Панов Г.А.


Электрохимическая технология производства нанопорошков металлов


ООО «Технологии тантала», г. Верхняя-Пышма

12:00 - 12:15
Шулимович Т.В., Шор А.М., Лалетина С.С., Наслузова О.И., Наслузов В.А.

Квантово-химический расчет структуры и энергии адсорбции кластеров золота на поверхностях оксида алюминия


Институт химии и химической технологии СО РАН, г. Красноярск

12:15 - 12:30
Спицын Б.В., Денисов С.А., Скорик Н.А., Чопурова А.Г., Паркаева С.А., Белякова Л.Д., Ларионов О.Г.

Разработка физико-химических основ применения детонационного алмаза в адсорбции и хроматографии


Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, г. Москва

12:30 - 12:45
Макогон Ю.Н., Павлова Е.П., Сидоренко С.И., Беддис Г.

Использование сурфактанта Sb для формирования эпитаксиальных пленок силицидов Mn4Si7, TiSi2, NiSi2 на монокристаллическом кремнии


Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт, г. Киев

Пятница 24 апреля 2009 г. (утреннее заседание)
Секция 4. Методы исследования и синтеза наноматериалов, проблемы их применения 
ИФМ УрО РАН, Малый актовый зал II 
Сопредседатели – Л.Г. Коршунов, Г.А. Салищев 
9:30 - 10:00
Приглашенный доклад 


Коршунов Л.Г., Черненко Н.Л.

Эффективная прочность и износостойкость нанокристаллических структур трения


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

10:00 - 10:15
Макаров А.В.


Формирование методами фрикционной обработки функциональных нанокристаллических слоев на стальных поверхностях


Институт машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург

10:15 - 10:30
Коротаев А.Д., Мошков В.Ю., Овчинников С.В., Пинжин Ю.П., Тюменцев А.Н.

Многокомпонентные сверхтвёрдые покрытия на основе TiN


Томский государственный университет, г. Томск

10:30 - 10:45
Круглова А.А., Нестерова Е.В., Орлов В.В., Хлусова Е.И. 


Технологические принципы формирования объемных наноструктурных состояний в конструкционных сталях 


ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
10:45 - 11:00
Салищев Г.А., Жеребцов С.В., Малышева С.П., Смыслов А.М., Сафин Э.В., Измайлова Н.Ф.

Механические свойства двухфазного титанового сплава ВТ6 с субмикрокристаллической структурой и перспективы его применения в машиностроении


Белгородский государственный университет, г. Белгород

10:45 - 11:15
Перерыв

11:15 - 11:30
Панин С.В., Сергеев В.П., Корниенко Л.А., Степанова И.В., Ваннасри С., Пувадин Т., Пирияон С., Иванова Л.Р., Ткачев А.Г., Федорова Т.В., Лернер М.И.

Повышение триботехнических свойств композиционных материалов на основе СВМПЭ введением наномодификаторов, механической активацией, химической модификацией и имплантацией поверхности


Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

11:30 - 11:45
Левченко В.А., Буяновский И.А., Игнатьева З.В., Захаров К.А., Матвеенко В.Н.

Разработка и синтез нанокомпозиционных алмазо-подобных покрытий с ориентационным эффектом


Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва

11:45 - 12:00
Охлопкова А.А., Попов С.Н., Петрова П.Н., Гоголева О.В.

Полимерные нанокомпозиты триботехнического назначения


Институт проблем нефти и газа СО РАН, г. Якутск

12:00 - 12:15
Рубштейн А.П., Трахтенберг И.Ш., Макарова Э.Б., Осипенко А.В., Трифонова Е.Б., Близнец Д.Г., Борисов А.Б.

Полезная модификация поверхности металлических имплантатов нанокомпозитными алмазоподобными углеродными и дотированными азотом пленками


Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург

12:15 - 12:30
Морозов И.А.


Количественная оценка дисперсии и структуры наполнителя в эластомерном нанокомпозите с помощью атомно-силовой микроскопии


Институт механики сплошных сред УрО РАН, г. Пермь

12:30 - 12:45
Мороз Э.М., Зюзин Д.А., Пахарукова В.П.

Определение локальной структуры нанокристаллических материалов рентгенографическим методом радиального распределения электронной плотности


Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск

12:45 - 13:00
Косова Н.В., Девяткина Е.Т. 


Создание наноразмерных покрытий методом механической активации и исследование их влияния на свойства электродных материалов для литий-ионных аккумуляторов


Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск

ИФМ УрО РАН, Большой актовый зал 
13:00
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Отъезд участников.
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Секция 1. Получение и физико-механические свойства наноматериалов

Понедельник 20 апреля 2009 г.

С1 20-01
Агранат М.Б., Грановский А.Б., Калинин Ю.Е., Ситников А.В., Шварцбург А.Б. Градиентные магнитные пленки (Co41Fe39B20)x(SiOn)1-x

С1 20-02
Алексеев А.В., Филатов Е.Ю., Шубин Ю.В., Дьячкова Т.В., Тютюнник А.П., Зайнулин Ю.Г., Громилов С.А. Re0, 25Rh0, 75 – продукт термобарической обработки смеси нанокристаллических порошков Re и Rh

С1 20-03
Бабичева Р.И., Мулюков Х.Я. Электрические свойства сплава Тi – 49,8 % Ni с нанокристаллической структурой

С1 20-04
Семиров А.В., Букреев Д.А., Моисеев А.А., Волчков С.О., Лукшина В.А., Курляндская Г.В. Mагнитныe свойствa и температурнaя зависимость гигантского магнитоимпедансного эффектa нанокристаллическиx лент Fe73.5Si16.5B6Nb3Cu1

С1 20-05
Бурдовицин В.А., Медовник А.В., Окс Е.М., Юшков Г.Ю. Электронно-лучевой синтез углеродных наноструктур

С1 20-06
Бурцев В.Т., Самохин А.В., Анучкин С.Н. Исследование взаимодействия наночастиц тугоплавкой фазы с ПАВ никеля при 1500-1650 С

С1 20-07
Важенин В.А., Потапов А.П., Гусева В.Б., Артёмов М.Ю. Иттрий-гадолиниевые кластеры в монокристаллах фторида кадмия и магнитный резонанс

С1 20-08
Рябова А.В., Васильченко С.Ю., Лощенов В.Б., Ермаков А.Е., Уймин М.А., Мысик А.А. Динамика накопления и выведения металл-углеродных нанокомпозитов (Ni, Fe2O3, Al@C) на клеточных культурах и лабораторных животных

С1 20-09
Васьковский В.О., Патрин Г.С., Ювченко А.А., Лепаловский В.Н., Щёголева Н.Н., Горьковенко А.Н. Магнетизм и резистивные свойства нанокомпозитов Co-SiO2, полученных ионным распылением

С1 20-10
Гаврилова Е.В., Васильев В.Г., Владимирова Е.В., Носов А.П. Способ получения ультрадисперсных порошков металлов

С1 20-11
Комогорцев С.В., Исхаков Р.С., Чеканова Л.А., Гаврилюк А.А., Семенов А.Л. Магнитные свойства аморфных лент Fe64Co21B15 рекристаллизованных электрическим током

С1 20-12
Галеева А.И., Селиванова Н.М., Галявиев И.Р., Галяметдинов Ю.Г. Люминесцентные свойства наноорганизованных ионов Eu(III) и Tb(III) лиотропными мезофазами

С1 20-13
Карпов С.В., Исаев И.Л., Герасимов В.С., Грачев А.С. Эволюция спектров плазмонного поглощения наноколлоидов в процессе их кристаллизации

С1 20-14
Попов А.Г., Горбунов Д.И., Гавико В.С., Шредер Л.А., Герасимов Е.Г. Магнитные свойства быстрозакаленных сплавов R-Fe-Ga-C (R – Pr, Sm) со структурой типа BaCd11

С1 20-15
Исхаков Р.С., Денисова Е.А., Комогорцев С.В., Чеканова Л.А., Калинин Ю.Е., Ситников А.В. Ферромагнитный резонанс в нанокомпозитных пленках Co-SiO2, Co-CaF2, (CoFeB)X(SiO2)1-X

С1 20-16
Джардималиева Г.И., Помогайло А.Д., Усов Н.А., Leonowicz M., Maciejewska E. Полимер-опосредованный синтез магнитных наночастиц

С1 20-17
Дмитриев А.В. Углерод-углеродный композит на основе терморасщепленного графита

С1 20-18
Назарова С.З., Дякина В.П. Магнитные и электрические свойства нанокристаллической фольги титана

С1 20-19
Емелина Т.Н., Кудреватых Н.В. Магнитные свойства наноструктурированных сплавов системы Y-Fe-B в области состава 2-14-1

С1 20-20
Емельяненко А.М Анализ смачивания нанокомпозитных поверхностей и наноразмерных покрытий, как эффективный метод изучения характеристик поверхностей и происходящих на них процессов

С1 20-21
Калошкин С.Д., Задорожный В.Ю., Каевицер Е.В., Борисова Ю.В. Получение никель-алюминидных покрытий методом механохимического синтеза в вибрационной и высокоэнергетической планетарной мельницах

С1 20-22
Зацепин Д.А., Kaschieva S., Шамин С.Н. Ионно-лучевое формирование буферного слоя в низкоразмерной гетеросистеме Si/SiO_2 при имплантации ионами Si: рентгеновские L_2, 3 эмиссионные спектры

С1 20-23
Земскова Л.А., Шевелева И.В., Войт А.В., Ткаченко И.А., Курявый В.Г., Кавун В.Я., Сергиенко В.И. Взаимосвязь структуры, электрохимических и магнитных свойств композитов оксид никеля/углеродное волокно

С1 20-24
Котов Ю.А., Саматов О.М., Иванов М.Г., Медведев А.И. Применение волоконного иттербиевого лазера для получения нанопорошков

С1 20-25
Кузнецов П.А., Беляева А.И., Глезер А.М., Васильева О.В. Структура и магнитные свойства магнитомягкого нанокристаллического сплава Fe-Cu-Nb-Si-B

Вторник 21 апреля 2009 г.
С1 21-01
Ивановская М.И., Котиков Д.А., Паньков В.В., Акадимчик А.В., Лукашевич М.Г., Сидоренко Ю.В., Оджаев В.Б. Наноструктурированные пленки SiO2–Fe2O3 и их резистивные свойства

С1 21-02
Петраковская Э.А., Иванцов Р.Д., Эдельман И.С. Валеев В.Ф., Файзрахманов И.А., Хайбуллин Р.И., Степанов А.Л. Магнитный резонанс ионно-синтезированных наночастиц кобальта в матрице SiO2

С1 21-03
Кабанов Ю.П., Никитенко B.И., Egelhoff W.F., Shapiro A.J. and Shull R.D. Асимметричные моды перемагничивания пространственно модулированного квазидвумерного нанокомпозита ферромагнетик – антиферромагнетик

С1 21-04
Кашаев А.С., Белоглазкина Е.К., Мажуга А.Г., Ромашкина Р.Б., Зык Н.В., Пичугина Д.А., Рыжова О.Н., Кузьменко Н.Е. Синтез наночастиц золота, модифицированных координационными соединениями переходных металлов

С1 21-05
Кудлаш А.Н., Воробьева С.А., Лесникович А.И., Кухто А.В.
Оптические свойства нанокомпозитов СdS/ZnS ядро/оболочка, полученных межфазным синтезом

С1 21-06
Кузнецов С.В., Федоров П.П., Самарина К.С., Воронов В.В., Осико В.В., Карбань О.В., Кавун В.Я. Синтез нанопорошков щелочноземельных и редкоземельными фторидов

С1 21-07
Лобов И.Д., Кириллова М.М., Ромашев Л.Н., Устинов В.В., Миляев М.А. Магниторефрактивный эффект в мультислойных наноструктурах Fe(tx)/Cr и его корреляция с гигантским магнитосопротивлением

С1 21-08
Сюгаев А.В., Ломаева С.Ф., Решетников С.М. Структурно-фазовый состав и коррозионная устойчивость нанокомпозитов a-Fe+Fe3C

С1 21-09
Марченков В.В., Коуров Н.И, Марченкова Е.Б., Пушин В.Г., Королев А.В., Weber H.W. Низкотемпературные свойства нанокристаллических сплавов на основе Ni-Mn-Ga и Ti-Ni с эффектом памяти формы

С1 21-10
Махнёв А.А., Гижевский Б.А., Номерованная Л.В., Пилюгин В.П. Исследование электронной структуры нанокерамик железо-иттриевого граната Y3Fe5O12 эллипсометрическим методом в области спектра 0, 5-4, 0 eV

С1 21-11
Милинский А.Ю., Барышников С.В., Чарная Е.В., Bohlmann W., Michel D. Диэлектрические свойства сегнетоэлектрических твердых растворов KNO3 – NaNO3 в наноразмерных силикатных матрицах

С1 21-12
Молчанов В.В., Гойдин В.В., Черепанова С.В. Синтез наноструктурированных карбидов вольфрама

С1 21-13
Захарова Г.С., Волков В.Л., Уймин М.А., Мысик А.А., Ермаков А.Е. Синтез и магнитные свойства наноразмерных оксидов MXTi0.91V0.09O2+δ•nH2O (M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni)

С1 21-14
Машин А.И., Нежданов А.В., Шенгуров В.Г., Афанаскин А.Ю. Комбинационное рассеяние света кремниевыми нанокластерами

С1 21-15
Низола А.А., Барташевич М.И., Андреев С.В., Гавико В.С., Шредер Л.A. Магнитные свойства нанокомпозиционных быстрозакаленных сплавов на основе системы Gd-Fe-B

С1 21-16
Носов А.П., Грибов И.В., Москвина Н.А., Васильев В.Г., Владимирова Е.В., Васильев В.Г., Чистякова Т.С. Магнитоэлектрические нанокомпозиты на основе кобальтовых и никелевых ферритов

С1 21-17
Овечкина Н.А., Галахов В.Р., Гижевский Б.А., Taubitz К., Raekers М., Cioroiani A.R, Neumann M., Семенова А.С., Келлерман Д.Г., Овсянников Р., Молодцов С.Л. Валентные состояния ионов Co в наноструктурном LiCoO2, полученном методом вращения под давлением

С1 21-18
Петухов Д.И., Булдаков Д.А., Азиев Р.В., Колесник И.В., Елисеев А.А., Лукашин А.В., Третьяков Ю.Д. Газоселективные мембраны и мембранные катализаторы на основе пленок анодного оксида алюминия

С1 21-19
Глезер А.М., Добаткин С.В., Плотникова М.Р., Шалимова А.В. Структура и свойства аморфных сплавов на основе Fe и Ni после деформации в камере Бриджмена

С1 21-20
Поварова К.Б., Скачков О.А., Дроздов А.А., Морозов А.Е. Особолегкие жаропрочные наноструктурированные порошковые сплавы NiAl – Y2O3

С1 21-21
Полякова К.П., Поляков В.В., Середкин В.А., Жарков С.М. Наногранулированные пленки Co-(Ti-O)

С1 21-22
Поносов Ю.С., Уймин М.А., Мысик А.А., Ермаков А.Е. Комбинационное рассеяние света в нанокомпозитах металл-углерод

С1 21-23
Портной В.К., Леонов А.В., Логачева А.И. Механодиспергирование, механосинтез и компактирование многокомпонентных сплавов с нанокристаллическими элементами субструктуры

С1 21-24
Росляков И.В., Напольский К.С., Елисеев А.А., Третьяков Ю.Д. Выбор оптимальных условий получения пленок пористого оксида алюминия и магнитных материалов на их основе

С1 21-25
Свалов А.В., Сорокин А.Н., Савин П.А., Васьковский В.О., Курляндская Г.В. Свойства нанокристаллических плёнок пермаллоя, полученных магнетронным распылением

Четверг 23 апреля 2009 г.
С1 23-01
Селиванова Н.М., Нассар И.М., Галявиев И.Р., Галяметдинов Ю.Г. Темплатный синтез и фотофизические свойства наночастиц CdS

С1 23-02
Селютин А.А., Журавлев Н.А., Бобрышева Н.П., Денисова Т.А. Исследование процессов нанокластеризации в LiFeO2

С1 23-03
Гаврилюк А.А., Семенов А.Л., Семиров А.В., Гаврилюк Б.В., Малов C.Н., Турик Н.В., Моховиков А.Ю. Магнитные свойства быстрозакаленных лент Fe64Co21B15, прошедших лазерную обработку

С1 23-04
Серегин С.В., Гижевский Б.А., Дорошенко Р.А., Гавико В.С., Лобачевская Н.И. Радиочастотная магнитная восприимчивость наноструктурного железоиттриевого граната, полученного методом кручения под давлением

С1 23-05
Фролов Г.И., Исхаков Р.С., Середкин В.А., Столяр С.В., Яковчук В.Ю. Магнитные и магнитооптические свойства обменносвязанных пленок DyCo/NiFe

С1 23-06
Комогорцев С.В., Шефтель Е.Н., Исхаков Р.С., Чеканова Л.А., Сидоренко П.К., Иванов А.Н. Изменение магнитных свойств нанокристаллических плёнок Fe78Zr10N11 при отжиге

С1 23-07
Сусляев В.И., Найден Е.П., Итин В.И., Коровин Е.Ю., Доценко О.А. Исследование микроволновых магнитных характеристик композитов на основе нанопорошков гексаферритов

С1 23-08
Синельников Б.М., Тарала В.А. Моделирование процессов осаждения из газовой фазы аморфных и кристаллических пленок углерода

С1 23-09
Тарасов А.Б., Гудилин Е.А., Третьяков Ю.Д. Синтез нанокристаллического диоксида титана методом пиролиза аэрозолей

С1 23-10
Телегин А.В., Сухоруков Ю.П., Миляев М.А., Ганьшина Е.А. Магнитооптические свойства семислойных наноструктур Fe/Cr

С1 23-11
Терёшина И.С., Кудреватых Н.В., Бурханов Г.С., Терёшина Е.А., Саламова А.А., Вербецкий В.Н. Влияние водородной обработки на гистерезисные свойства сплавов Nd-Ho-Fe-Co-B c наноразмерными зернами основной фазы типа 2-14-1

С1 23-12
Титов А.А., Цурин В.А., Титов А.Н. Получение нанокластеров восстановлением железа из FexTiSe2

С1 23-13
Тихомиров С.А., Зеленский В.А., Евстратов Е.В., Бедов С.С. Влияние механической активации прекурсоров на дисперсность металлических нанопорошков

С1 23-14
Тихонов Н.А., Архангельский И.В. Наночастицы палладия на микропористой углеродной основе

С1 23-15
Толстик А.И., Ивановская М.И., Паньков В.В. Получение и магнитные свойства нанокристаллического марганец-цинкового феррита

С1 23-16
Торопова О.А., Шкляр Т.Ф., Сафронов А.П., Калинина Е.C., Бляхман Ф.А. Акустические свойства потока водных суспензий нанопорошка оксида алюминия

С1 23-17
Фионов А.С., Юрков Г.Ю., Колесов В.В., Таратанов Н.А., Попков О.В. и Петрова Н.Г. Диэлектрические среды на основе полиэтилена, содержащего наночастицы металлов

С1 23-18
Харламова М.В., Елисеев А.А., Чернышева М.В., Киселев Н.А., Лукашин А.В., Третьяков Ю.Д. Синтез одномерных наноструктур в каналах одностенных углеродных нанотрубок

С1 23-19
Хизриев К.Ш., Муртазаев А.К., Уздин В.М. Магнитные и тепловые свойства моделей наноразмерной магнитной сверхрешетки

С1 23-20
Цыганова Т.А., Антропова Т.В., Рахимова О.В. Особенности формирования структуры наноразмерных пористых стекол

С1 23-21
Чарикова Т.Б., Шелушинина Н.Г., Харус Г.И., Иванов А.А. Анизотропный перенос носителей заряда в естественной сверхрешетке Nd2-xCexCuO4+δ с разной степенью беспорядка

С1 23-22
Чеканова А.Е., Дубов А.Л., Соркина Т.А., Гудилин Е.А., Ерёмина Е.А., Перминова И.В., Никифоров В.Н. Получение стабильных магнитных суспензий на основе g-Fe2O3 с использованием гуминовых кислот

С1 23-23
Юрченко Л.И., Юрченко К.А., Пушин В.Г. Длиннопериодные наноструктурные фазы в сплавах на основе интерметаллида NiMn

С1 23-24
Ярмошенко Ю.М., Титов А.Н., Меренцов А.И., Скориков Н.А., Слепухин П.А., Титова С.Г. Поверхностные двумерные квантовые ямы в дихалькогенидах титана и их интеркалатных соединениях

С1 23-25
Карбань О.В., Саламатов Е.И., Таранов А.В., Хазанов Е.Н., Хасанов О.Л. Особенности распространения низкотемпературного теплового импульса в нанодисперсных железосодержащих керметах на основе корунда

С1 23-26
Касмамытов Н.К., Макаров В.П. Наноструктурированные керамокомпозиционные материалы на основе нитрида кремния

Секция 2. Термодинамика, кинетика и механизмы структурных и фазовых превращений внаноматериалах

Понедельник 20 апреля 2009 г.

С2 20-01
Аверин С.И., Алымов М.И. Доминирующие диффузионные механизмы при спекании порошков никеля

С2 20-02
Алексашин Б.А., Кондратьев В.В., Королев А.В., Кунцевич Т.Э., Пушин В.Г., Солонинин А.В., Танкеев А.П. Применение метода ЯМР для исследования наноструктурных сплавов с эффектами памяти формы Ti50Ni25Cu25 

С2 20-03
Арбузов В.Л., Данилов С.Е. Образование и эволюция интерметаллидных нановыделений в сплаве Fe-Ni-Ti при термических и радиационных воздействиях

С2 20-04
Барбашин Я.Е., Восмериков А.В. Изменение состояния наноразмерного порошка вольфрама в процессе получения цеолитного катализатора

С2 20-05
Бандин А.Е., Жуковский М.С., Жуковская Т.М., Безносюк С.А. Термодинамическая и фононная модели плавления сферических наночастиц 3d- переходных металлов

С2 20-06
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