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ХII Международная Конференция

ДИСЛОКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ – ДСМСМС-2011
14 июня
9.00 – Регистрация участников конференции

10.00 – Открытие

             Приветственное слово директора ИФМ УрО РАН,

             академика РАН Устинова В.В.
10.15 – Вступительное слово академика РАН Счастливцева В.М.
           (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Утреннее заседание
Раздел 1: «Получение и диагностика нанокристаллических материалов»

Председатель – В.М. Счастливцев

10.30 – I1-1 Андриевский Р.А.

            (ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия)
            Информационные проблемы в области наноматериалов

            и нанотехнологий. Место России в мировом наносообществе

11.00 – I1-2 Миляев М.А., Ромашев Л.Н., Устинов В.В.
             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
             Планарные наноструктуры с гигантским  

             магнитосопротивлением, синтезируемые в ИФМ УрО РАН

11.30 – Кофе-брейк

11.50 – I1-3 Макаров А.В., Кузнецов В.П.
             (Институт машиноведения РАН, Екатеринбург; КГУ, Курган, Россия)

             Перспективы использования наноструктурирующей 
             фрикционной обработки для повышения прочностных

              и трибологических свойств стальных поверхностей

12.20 – O1-1 Филиппов Б.Н., Носкова Н.И., Шулика В.В., Потапов А.П.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Перспективные нанокристаллические сплавы на основе Fe:

             структура и магнитные свойства
12.40 – O1-2 Почивалов Ю.И., Панин В.Е., Лукин В.И., Иода Е.Н.

             (ИФПМ СО РАН, Томск, Россия)

             Влияние наноструктурированния поверхностных слоев

             на особенности пластической деформации и механические 
             свойства высокопрочных алюминий-литиевых сплавов

             и их сварных соединений
13.00 – Обед
Вечернее заседание

Председатель – Андриевский Р.А.
14.30 – I1-4 Козлов Э.В., Попова Н.А., Тришкина Л.И., Конева Н.А.

             (ТГАСУ, Томск, Россия)

             Роль геометрически необходимых дислокаций

             в  формировании структуры и механических свойств  

             поликристаллических металлических агрегатов
             с размерами зерен и фрагментов мезо- и микроуровня

15.00 – I1-5 Сагарадзе В.В.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Активизация фазовых превращений
             при наноструктурировании аустенитных сталей

             при мегадеформации и облучении

15.30 – I1-6 Елсуков Е.П., Протасов А.В., Добышева Л.В., Аржников А.К., Воронина Е.В.  

             (ФТИ УрО РАН, Ижевск, Россия)

             Комплекс 57Fe-O – мёссбауэровский зонд для исследования  

             нанокристаллических материалов

16.00 – Кофе-брейк

16.20 – I1-7 Гринберг Б.А., Иванов М.А., Плотников А.В.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
             Реконструкция многодолинного потенциального рельефа 
             дислокации посредством эффекта автоблокировки

16.50 – I1-8 Бабанов Ю.А., Саламатов Ю.А., Мухамеджанов Э.Х.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

            Диагностика атомной структуры металлических  

            мультислойных наноструктур: рефлектометрия в условиях 
            аномального рассеяния рентгеновских лучей
17.20 – O1-3 Лаврентьев А.Г., Носкова Н.И., Корзунин Г.С.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             К возможности использования магнитных параметров

             для  аттестации наноструктуры магнитомягких материалов
17.40 – О1-4 Куранова Н.Н., Макаров В.В., Коуров Н.И., Пушин В.Г.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Наноразмерный эффект стабилизации термоупругих  

             мартенситных превращений в сплавах никелида титана

             с эффектом памяти формы

10.00 – 18.00 – Секция стендовых докладов.

             Раздел 1: «Получение и диагностика нанокристаллических материалов»
             Ответственный – Коршунов Л.Г.
             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
Р1-1 Носкова Н.И., Филиппов Б.Н., Шулика В.В., Потапов А.П.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАГНИТОМЯГКИХ

НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Fe
Р1-2 Фролова Н.Ю., Зельдович В.И., Шорохов Е.В., Добаткин С.В., Хейфец А.Э.,

Хомская И.В., Насонов П.А.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург; РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск;

ИМЕТ РАН, Москва, Россия)
БИМОДАЛЬНАЯ структурА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА титана, ПОЛУЧЕННОГО динамическим канально-угловым прессованием

Р1-3 Хомская И.В., Шорохов Е.В., Зельдович В.И., Хейфец А.Э., Фролова Н.Ю.,

Насонов П.А.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург; РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск; Россия)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА Динамического КАНАЛЬНО-УГЛОВОГО прессования ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  наноСтруктурного состояния в меди
р1-4 Белослудцева Е.С., Марченкова Е.Б., Пушин В.Г., Юрченко Л.И.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Длиннопериодные наноструктурные фазы в В2-сплавах на основе NiMn(Me) и L21-сплавах на основе Ni2Mn(Me) с термоупругими мартенситными переходами
P1-5 медведева Е.В., Ивченко В.А., Александрова С.С., Белых Т.А.
(ИЭФ УрО РАН, УрФУ, Екатеринбург, Россия)
ВЛИЯНИЕ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ ОБЪЕМЕ ГЦК МЕТАЛЛОВ
Р1-6 Полетаев Г.М., Мартынов А.Н., Старостенков М.Д., Кулабухова Н.А. [image: image4.png]AsTokpaTosa E.B.,' Cutauxos O.111.}



 QUOTE  

 

(АлГТУ, Барнаул, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ САМОДИФФУЗИИ ПО ГРАНИЦАМ ЗЕРЕН КРУЧЕНИЯ
В ГЦК МЕТАЛЛАХ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

15 июня

Утреннее заседание
Раздел 2: «Структура и свойства (механические, магнитные,

                  трибологические и другие) нанокристаллических материалов»
Председатель – Козлов Э.В.
9.30 – I2-1 Носкова Н.И.

           (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

           Структура, прочность и механическая деформация

           нанокристаллических материалов

10.00 – I2-2 Фирстов С.А., Горбань В.Ф., Крапивка Н.А., Печковский Э.П., Самелюк А.В. 
              (ИПМ НАНУ, Киев, Украина)
              Получение и механические свойства литых 
              высокоэнтропийных сплавов с объемной  

              нанокристаллической структурой
10.30 – I2-3 Скрябина Н.Е., Пинюгжанин В.М., Fruchart D., Girard G., Miraglia S.
             (ПГТУ, Пермь, Россия; Institut Neel & CRETA, Grenoble, France)
             Закономерности формирования микроструктуры

             сплава AZ31 в процессе РКУП

11.00 – I2-4 Попов В.В., Попова Е.Н., Столбовский А.В., Пилюгин В.П.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Структура Nb после кручения под высоким давлением

             в жидком азотеи ее термическая стабильность

11.30 – Кофе-брейк

11.50 – I2-5 Мышляев М.М.

             (ИМЕТ РАН, Москва, Россия)
             Анализ механизма пластической деформации сплава

             на основе алюминия, подвергнутого интенсивной  

             пластической деформации
12.20 – O2-1 Шорохов Е.В., Зельдович В.И., Бродова И.Г., Хомская И.В., Фролова Н.Ю.,  

             Хейфец А.Э., Ширинкина И.Г., Петрова А.Н., Абрамов А.В., Минаев И.В., 
             Жгилев И.Н., Насонов П.А., Оглезнева Н.П.

             (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск; ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Субмикрокристаллические структуры в материалах,

             полученные при динамическом нагружении
12.40 – O2-2 Попова Е.Н., Дерягина И.Л., Романов Е.П., Дергунова Е.А.,
             Воробьева А.Е., Балаев С.М.
             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург; ВНИИНМ, Москва, Россия)

             ФОРМИРОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СЛОЕВ Nb3Sn

             ПРИ   ДВУХСТУПЕНЧАТОМ ОТЖИГЕ КОМПОЗИТОВ Nb/Cu-Sn 
13.00 – Обед
10.00 – 18.00 – Секция стендовых докладов.

             Раздел 2: «Структура и свойства (механические, магнитные,

             трибологические и другие) нанокристаллических материалов»
             Ответственный – Коршунов Л.Г.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

P2-1 Байтимбетова Б.А.,  Рябикин Ю.А., Исмагулова М.Ш., Дуйсенбаева А.А.  
(КНТУ, ФТИ, Республика Казахстан)

исследование углеродных наноструктур методами спектроскопии комбинационного рассеяния света, ИКС и ЭПР

P2-2 Бараз В.Р., Федоренко О.Н.

(УрФУ, Екатеринбург, Россия)

ВЛИЯНИЕ ФРИКЦИОННОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА НАНОСТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ И СВОЙСТВА МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ
P2-3 Бобылёв И.Б., Герасимов Е.Г., Зюзева Н.А., Романов Е.П.

(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА YBa2Cu3Oy ПОСЛЕ  НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА
P2-4 Брытков Д.А., Пилюгин В.П., Панфилов П.Е., Солодова И.Л., Гапонцева Т.М.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИЛЬНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ
P2-5 Владимиров А.Б., Трахтенберг И.Ш., Плотников С.А., Рубштейн А.П., Югов В.А.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ ТВЕРДЫХ  УГЛЕРОДНЫХ  ТИПА ta-C и α-C:H ПЛЕНОК

P2-6 Горбань В.Ф., Печковский Э.П., Фирстов С.А.
(ИПМ НАНУ, Киев, Украина)
Использование метода инструментального индентирования для определения наноструктурного состояния В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ

P2-7 Дударев Е.Ф., Кашин О.А., Колобов Ю.Р., Бакач Г.П., Голосов Е.В.,
Почивалова Г.П., Жоровков М.Ф., Горяинов А.А.

(СФТИ ТУ, ИФПМ СО РАН, Томск; БГУ, Белгород, Россия)
ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИТАНА ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

P2-8 Кашин О.А., Круковский К.В., Лотков А.И.

(ИФПМ СО РАН, Томск, Россия)
Трибологические СВОЙСТВА УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИТАНА
P2-9 Сагарадзе В.В., Козлов К.А., Шабашов В.А., Литвинов А.В., Катаева Н.В.,

Вильданова Н.Ф.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
закономерности механоактивируемого синтеза

дисперсно-упрочненных стальных матриц

с применением малоустойчивых оксидов железа

P2-10 Колосов В.Ю., Веретенников Л.М., Швамм К.Л.
(УрФУ, УрГЭУ, Екатеринбург, Россия)
Материалы для энергозависимой памяти: локальные переключения аморфная фаза – кристалл и особенности наноструктуры по данным электронной микроскопии

P2-11 Конева Н.А., Попова Н.А., Тришкина Л.И., Козлов Э.В.
(ТГАСУ, Томск, Россия)
закономерности накопления дислокаций при деформации поликристаллов мезо- и микроуровня. критические размеры зерен

P2-12 Корзникова Г.Ф., Дерягин А.И., Корзников А.В.
(ИПСМ РАН, Уфа; ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

P2-13 Носкова Н.И., Чурбаев Р.В., Коршунов Л.Г., Филиппов Ю.И.

(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Структура и микротвердость нанокристаллических  

композитов на основе Al и Ti
P2-14 Сагарадзе В.В., Коршунов Л.Г., Косицына И.И., Черненко Н.Л.

(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАРГАНЦЕВЫХ АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ
P2-15 Круковский К.В., Кашин О.А., Лотков А.И.
(ИФПМ СО РАН, Томск, Россия)
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НЕРАВНОВЕСНОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДИФРАКЦИИ ОБРАТНО РАССЕЯННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ

P2-16 Кузнецова Е.И., Бобылев И.Б., Криницина Т.П., Зюзева Н.А., Сударева С.В.,

Романов Е.П.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

МИКРОСТРУКТУРА YBa2Cu3O7-δ, ВОССТАНОВЛЕННОГО ПРИ t>900оC ПОСЛЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ

P2-17 Шабашов В.А., Борисов С.В., Литвинов А.В., Заматовский А.Е., Сагарадзе В.В., Вильданова Н.Ф., Ляшков К.А.
(ИФМ УрО РАН, ИХТТ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

МЕХАНИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ АЗОТИРОВАННЫХ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ СПЛАВОВ Fe-Cr

P2-18 Кузнецов В.П., Макаров А.В., Поздеева Н.А., Саврай Р.А., Юровских А.С., 

Малыгина И.Ю., Киряков А.Е.
(КГУ, Курган; Институт машиноведения УрО РАН, УрФУ, Екатеринбург, Россия)

ПОВЫШЕНИЕ износостойкости деталей из ЦЕМЕНТИРОВАННОЙ СТАЛИ 20Х НАНОСТРУКТУРИРУЮЩИМ ФРИКЦИОННЫМ ВЫГЛАЖИВАНИЕМ НА ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ ЦЕНТРАХ

P2-19 Попов А.Г., Василенко Д.Ю., Вяткин В.П., Пузанова Т.З.
(ИФМ УрО РАН, НПП «НеоМаг», Екатеринбург, Россия)

НИЗКОКИСЛОРОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ Sm-Co-Fe-Cu-Zr
P2-20 Ромашев Л.Н., Миляев М.А., Королев А.В., Проглядо В.В., Устинов В.В.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Зависимость магниторезистивных свойств сверхрешеток Fe/Cu от толщины слоев Fe 

P2-21 Рубштейн А.П., Трахтенберг И.Ш., Волкова Е.Г., Макарова Е.Б.
(ИФМ УрО РАН, ФГУ УНИИТО Минздравсоцразвития, Екатеринбург, Россия)

СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНОГО ПОРОШКА ГИДРОКСИАПАТИТА, ПОЛУЧЕННОГО ПУТЕМ МЕХАНОАКТИВАЦИИ

P2-22 Соковнин С.Ю., Ильвес В.Г., Медведев А.И., Мурзакаев А.М., Уймин М.А.
(ИЭФ УрО РАН, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
ФЕРРОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОПОРОШКОВ ZnO-Zn-Cu
P2-23 Степанова Н.Н., Давыдов Д.И., Ничипурук А.Н., Ригмант М.Б., Казанцева Н.В.,

Виноградова Н.И.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Структура и магнитные свойства никелевого жаропрочного сплава после высокотемпературной деформации
p2-24 Распосиенко Д.Ю., Кайгородова Л.И., Пушин В.Г., Пилюгин В.П.

(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Особенности трансформации структуры нанокристаллического сплава Al-Li-Cu-Zr в процессе вылеживания
P2-25 Буйнова Л.Н., Гохфельд Н.В., Коуров Н.И., Пилюгин В.П., Пушин В.Г.

(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Структура и свойства нанокристаллических меднозолотых сплавов

Р2-26 Пушин А.В., Попов А.А., Пушин В.Г., Коуров Н.И.

(ИФМ УрО РАН, УрФУ, Екатеринбург, Россия)

Структура, фазовые превращения и свойства быстрозакаленных аморфных и нанокристаллических сплавов на основе никелида титана

14.00 – 18.00 – Выставка «Нанокристаллические материалы и изделия из них»
                          Ответственный – Завалишин В.А.
                          (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

Вечернее заседание
Раздел 3: «Диффузионные и термоактивированные свойства 
                   нанокристаллических материалов»

Председатель – В.В. Попов

15.00 – O3-1 Кесарев А.Г., Кондратьев В.В., Ломаев И.Л.
             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Особенности зернограничной диффузии в нано- и СМК  

             материалах с неравновесными границами зерен

15.20 – O3-2 Яковенкова Л.И., Карькина Л.Е., Елкина О.А.

             (ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия)

             Влияние легирования ниобием

             на дислокационную структуру Ti3Al,
             деформированного при комнатной температуре

15.40 – O3-3 Захаров П.В., Старостенков М.Д., Медведев Н.Н.
             (АлГТУ, Барнаул; АГАО, Бийск, Россия)

             Процесс массопереноса, обусловленный наличием 
             межузельного атома в поле дислокаций несоответствия, 
             на границе биметалла Ni-Al
16.00 – O3-4 Карькин И.Н., Горностырев Ю.Н., Карькина Л.Е.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Наноразмерные выделения метастабильной фазы

             и дисперсное упрочнение сплава Fe-Cu
16.20 – Кофе-брейк

16.40 – O3-5 Коршунов Л.Г., Пушин В.Г., Черненко Н.Л.
            (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
            ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ФРИКЦИОННОГО НАГРЕВА
            НА СТРУКТУРУ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НИКЕЛИДА ТИТАНА
17.00 – O3-6 Бродова И.Г., Астафьев В.В., Уймин М.А., Щёголева Н.Н.,
             Яблонских Т.И., Ширинкина И.Г., Ермаков А.Е.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Структура и свойства алюминиевых композитов,

             допированных нанопорошками карбида титана

17.20 – O3-7 Яковлева И.Л.,  Карькина Л.Е., Зубкова Т.А.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Холодная пластическая деформация углеродистых сталей

             со структурой пластинчатого и зернистого перлита

17.40 – O3-8 Шабашов В.А., Литвинов А.В., Ляшков К.А., Катаева Н.В., Новиков С.И.

             (ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург)

             Растворение бора и нитрида бора в Fe-Ni инварах при сильной  

              холодной деформации в наковальнях Бриджмена

10.00 – 18.00 – Секция стендовых докладов.

             Раздел 3: «Диффузионные и термоактивированные свойства  

             нанокристаллических материалов»

             Ответственный – Коршунов Л.Г.

             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

P3-1 Бобылев И.Б., Зюзева Н.А., Романов Е.П.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

ТЕРМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТА  YBa2Сu3Oy ПОСЛЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПАДА

P3-2 Васильев Л.С., Ломаев С.Л.
(ФТИ УрО РАН, Ижевск, Россия)
НАНОРАЗМЕРНЫЕ К-СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ ПРИ СПИНОДАЛЬНОМ РАСПАДЕ В ЗАКРИТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ

P3-3 Васильев Л.С.
(ФТИ УрО РАН, Ижевск, Россия)
МЕХАНИЗМЫ ДИФФУЗИОННОГО МАССОПЕРЕНОСА В ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРУЕМЫХ НАНОСТРУКТУРАХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

P3-4 Власова Н.И., Попов А.Г., Щеголева Н.Н., Гавико В.С., Сташкова Л.А., Гундеров Д.В. (ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург)

СУЩЕСТВОВАНИЕ ТЕТРАГОНАЛЬНОЙ НЕУПОРЯДОЧЕННОЙ ФАЗЫ В  СПЛАВЕ  FePd,  НАНОСТРУКТУРИРОВАННОМ  ПУТЕМ  ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

P3-5 Грабовецкая Г.П., Степанова Е.Н., Мишин И.П.
(ИФПМ СО РАН, Томск, Россия)
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕТРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА 

НА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА Ti–6Al–4V

P3-6 Иноземцев А.В., Гринберг Б.А., Иванов М.А., Рыбин В.В., Елкина О.А.,
Антонова О.В., Кожевников В.Е.
(ИФМ УрО РАН, ОАО УЗХМ, Екатеринбург; СЗО АИН, С.-Петербург, Россия;

ИМ НАНУ, Киев, Украина)

НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ СОЕДИНЕНИЯ Cu-Ta (СВАРКА ВЗРЫВОМ)

P3-7 Ломаева С.Ф., Маратканова А.Н., Сюгаев А.В., Язовских, К.А., Елсуков Е.П.
(ФТИ УрО РАН, Ижевск, Россия)
механосинтезированные Нанокомпозиты Fe/MeC (Мe=Ti, V, Nb)

P3-8 Мишин И.П., Грабовецкая Г.П.
(ИФПМ СО РАН, Томск, Россия)
ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ И СПЕКРА РАЗОРИЕНТИРОВОК ГРАНИЦ ЗЕРЕН СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МОЛИБДЕНА ПРИ ОТЖИГАХ В УСЛОВИЯХ ДИФФУЗИИ НИКЕЛЯ ПО ГРАНИЦАМ ЗЕРЕН

P3-9 Петрова А.Н., Плехов О.А., Бродова И.Г., Наймарк О.Б., Ширинкина И.Г.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург; ИМСС, Пермь, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДИССИПАЦИИ 

ЭНЕРГИИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ  СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

P3-10 Пилюгин В.П., Марченков В.В., Брытков Д.А., Горбатов В.И., Коршунов И.Г., Толмачёв Т.П.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МЕТАЛЛОВ

P3-11 Стариков С.А., Кузнецов А.Р., Сагарадзе В.В., Горностырев Ю.Н.,
Печенкин В.А., Степанов И.А.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург; ГНЦ РФЭИ, Обнинск, Россия)
КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕРНОГРАНИЧНЫХ СЕГРЕГАЦИЙ 

В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ И ПОД ОБЛУЧЕНИЕМ В СПЛАВЕ Fe-Cr-Ni

P3-12 Толмачёв Т.П., Пилюгин В.П., Солодова И.Л., Чернышёв Е.Г., Анчаров А.И.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И СВОЙСТВА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТВЁРДЫХ РАСТВОРОВ Cu-Ag
P3-13 Чаплыгина А.А., Попова Л.А., Старостенков М.Д.
(АлГТУ, Барнаул; РИИФ АлГТУ, Рубцовск, Россия)
Исследование термоактивируемых структурных превращений в сплаве CuPt
P3-14 Ширинкина И.Г., Петрова А.Н., Бродова И.Г., Пилюгин В.П., Антонова О.В.
(ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
Фазовые и структурные превращения в алюминиевом сплаве АМц при разных методах интенсивной пластической деформации
p3-15 Троянов В.А., Уксусников А.Н., Куранова Н.Н., Пушин В.Г., Сенаторова О.Г.

(ИФМ УрО РАН, УрФУ, Екатеринбург, Россия)

Влияние термообработки на структурную и фазовую стабильность сплавов Al-Zn-Mg-Cu с нанофазным упрочнением
p3-16 Григоров И.Г., Ромашев Л.Н., Логинов Б.А.
(ИХТТ УрО РАН, ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
Использование  трековых мембран для оценки разрешающей способности сканирующих зондовых микроскопов
19.00 – Товарищеский ужин
16 июня

Утреннее заседание
Раздел 3: «Диффузионные и термоактивированные свойства  

             нанокристаллических материалов» (продолжение)
Председатель – Носкова Н.И.
9.30 – О3-9 Земцова Н.Д.

            (ИФМ УрО РАН, г. Екатеринбург)

            Общие черты фазовых превращений, развивающихся

            при нагреве сплавовна основе Fe-Ni и Cu-Au
9.50 – О3-10 Воронова Л.М., Дегтярев М.В., Чащухина Т.И.

           (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

           ВЛИЯНИЕ БАРИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ 

           НА ФОРМИРОВАНИЕ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

           И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНУЮ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЮ В СТАЛИ 4Х14Н14В2М

10.10 – О3-11 Корзников А.В., Носкова Н.И., Аксёнов В.И., Корзникова Г.Ф.
            (ИПСМ, Уфа; ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
            ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ СДВИГОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА МАГНИТНЫЕ И  

              МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАГНИТОТВЕРДОГО СПЛАВА  25Х15К

10.30 – I3-11 Довыденков В.А., Носкова Н.И., Ярмолык М.В.

            (ООО «Наномет», ЗАО ЗМКМ «Метма», Йошкар-Ола;

             ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)
             Свойства и применение нанокристаллических материалов  

             на основе меди, полученных двухстадийной технологией 
             реакционного размола и термического синтеза

11.00 – Кофе-брейк

11.20 – Круглый стол: дискуссия по докладам
            «Необходимые условия развития наноструктурных исследований»
             Председатель – В.В. Сагарадзе
             O4-1 Андриевский Р.А.
             (ИПХФ РАН, Черноголовка, Россия)

             Влияние конкурирующих факторов на свойства наноматериалов
             O4-2 Пилюгин В.П.
             (ИФМ УрО РАН, Екатеринбург, Россия)

             Влияние давления на пластичность металлов

             и возможность получения деформационных наноструктур
12.00 – Закрытие конференции

Отъезд участников

Для заметок



Для заметок
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