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7 сентября – заезд, размещение.
8 сентября
8.00 – Завтрак 

Открытие конференции

9.20 – Вступительное слово М.В. Дегтярева.
Пленарные доклады

9.30 – Рыбин В.В.,  Золоторевский Н.Ю., Ушанова Э.А.

Фундаментальные  проблемы  ИПД:  фрагментация  металлов  и  сплавов  при  наличии  деформационного двойникования  и  динамической  рекристаллизации

10.05 – Глезер А.М.

БОЛЬШИЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ:
ОТ  П.У. БРИДЖМЕНА ДО НАШИХ ДНЕЙ

10.40 – Носкова Н.И.
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ

11.15 – Сагарадзе В.В., Катаева Н.В., Кабанова И.Г., Клюкина М.Ф., Завалишин В.А.

Многостадийность α→γ превращения  при медленном нагреве и упрочнение метастабильных аустенитных сплавов

11.50 – 1 кофе-брейк

1 секция
12.05 – Тюменцев А.Н., Дитенберг И.А.
НАНОДИПОЛИ ЧАСТИЧНЫХ ДИСКЛИНАЦИЙ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НАНОКРИСТАЛЛОВ

12.25 – Бродова И.Г., Майков В.В., Котенков П.В.
мелкокристаллические алюминиевые сплавы:
Получение, структура, свойства

12.45 – Шабашов В.А.
Твердофазный механический синтез наноструктурированных дисперсно-упрочненных фазами внедрения сплавов железа

13.05 – Обед

14.10 – Зубков А.И., Мальцева Л.А., Соболь О.В., Бармин А.Е.

О возможности получения наноструктурных металлов и сплавов применением модификаторов

14.30 – Филиппов М.А., Гервасьев М.А., Хадыев М.С., Жилин А.С., Легчило В.В., Никифорова С.М., Гаранов Н.Е.
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14.50 – Иванов Ю.Ф., Петрикова Е.А., Тересов А.Д., Крысина О.В.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ СОСТОЯНИЙ

В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ СИЛУМИНА, ПОДВЕРГНУТОГО ОБЛУЧЕНИЮ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ

15.10 – Кикин П.Ю.,  Перевезенцев В.Н., Русин Е.Е.
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Школа молодого докладчика
15.30  – Кобзарева Т.Ю., Бащенко Л.П., Громов В.Е., Будовских Е.А.
УПРОЧНЕНИЕ поверхности сплавов титана КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКОЙ
15.45 – Мусабиров И.И., Сафаров И.М.
ПОВЕДЕНИЕ МИКРОТВЕРДОСТИ СПЛАВОВ СЕРИИ Ni2.23-xFexMn0.77Ga
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
16.00 – Абрамова А.Н., Викарчук А.А., Мерсон Д.Л., Дорогов М.В., Тюрьков М.Н.,

Грызунов А.М., Козлов А.Ю.
исследование структурно-фазовых превращений, происходящих в икосаэдрических малых частицах меди во время отжига

16.15 – 2 кофе-брейк
16.30 – Воробьёв В.Л., Быков П.В., Баянкин В.Я., Буреев О.А.
МОДИФИКАЦИЯ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЁВ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Ст3 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСКОРЯЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИМПУЛЬСНОГО ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ ХРОМА

16.45 – Счастливцев В.М., Табатчикова Т.И., Яковлева И.Л., Дельгадо Рейна С.Ю., Голосиенко С.А., Пазилова У.А., Хлусова Е.И.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ низкоуглеродистой СТАЛИ, ПОДВЕРГНУТОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

17.00 – Глезер А.М., Томчук А.А.

ВЫСОКОУГЛОВЫЕ И МАЛОУГЛОВЫЕ ГРАНИЦЫ ЗЕРЕН В МЕТАЛЛАХ, ПОДВЕРГНУТЫХ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

17.15 – Власова А.М., Гринберг Б.А.
МНОГОСЛОЙНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ Mg-Ti, ПОЛУЧЕННЫЕ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ: ЗОНЫ РИСКА

17.30 –  Мельников Е.В., Козлова Т.А., Тукеева М.С., Майер Г.Г., Астафурова Е.Г.
СТРУКТУРА, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 08Х17Н14М2 ПОСЛЕ ПРОКАТКИ, КОМБИНИРОВАННОЙ С ОБРАТИМЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ ВОДОРОДОМ

17.45 – Тукеева М.С., Мельников Е.В., Майер Г.Г., Кошовкина В.С., Астафурова Е.Г.

ВЛИЯНИЕ КРУЧЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ОТЖИГОВ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЯХ С ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ АТОМОВ ВНЕДРЕНИЯ

18.00 – Гохфельд Н.В., Буйнова Л.Н., Коуров Н.И., Пилюгин В.П., Пушин В.Г.
ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ

В АТОМНОУПОРЯДОЧЕННЫХ СПЛАВАХ 
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18.15 – Мишин И.П., Грабовецкая Г.П., Найденкин Е.В., Раточка И.В., Коршунов А.В.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ТИТАНА В УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОМ СОСТОЯНИИ

18.30 – Фаизов И.А., Фаизова С.Н., Рааб Г.И., Аксенов Д.А.
ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ХРОМОВОЙ БРОНЗЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

19.00 – Товарищеский ужин

9 сентября
8.00 - Завтрак

Пленарные доклады

9.00 – Гринберг Б.А., Иванов М.А.
ФРАГМЕНТАЦИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПРИ СИЛЬНОМ ВНЕШНЕМ ВОЗДЕЙСТВИИ

9.35 – Макаров А.В.
Наноструктурирующие поверхностные деформационные обработки металлических сплавов

10.10 – Елсуков Е.П., Ломаева С.Ф., Еремина М.А., Паранин С.Н.
Механически активированные в жидких органических средах материалы в качестве прекурсоров для создания объемных функциональных материалов

10.45 – Бабанов Ю.А., Пономарев Д.А., Устинов В.В.
АНАЛИЗ ИСКАЖЕНИЙ ЛОКАЛЬНОЙ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ПО ДАННЫМ EXAFS СПЕКТРОСКОПИИ
11.20 – 3 кофе-брейк

2 секция
11.35 – Коршунов Л.Г., Черненко Н.Л.
Структурные превращения, упрочнение и износостойкость нанокристаллических титана и никеля, подвергнутых оксидированию

11.55 – Перевезенцев В.Н., Щербань М.Ю.
ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА НА ПОЛЗУЧЕСТЬ 

СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 1570

12.15 – Дегтярев М.В., Чащухина Т.И., Воронова Л.М., Красноперова Ю.Г.,

Орлова Д.К., Пилюгин В.П.
ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ НИКЕЛЯ И МЕДИ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ

В НАКОВАЛЬНЯХ БРИДЖМЕНА

12.35 – Зельдович В.И., Фролова Н.Ю., Хейфец А.Э., Шорохов Е.В., Долгих С.М.
ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ПРИ СХЛОПЫВАНИИ ТОЛСТОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

13.00 – Обед

14.00 – Пилюгин В.П., Толмачёв Т.П.
ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА НЕКОТОРЫХ ГЦК МЕТАЛЛОВ

И СПЛАВОВ ПРИ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

14.20 – Земцова Н.Д.
ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОБРАТНОГО α→γ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МЕТАСТАБИЛЬНЫХ Fe-Ni СПЛАВАХ

14.40 – Быков П.В., Воробьёв В.Л., Баянкин В.Я.
ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГИИ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ АРГОНА НА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

С НАНЕСЕННЫМ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ

15.00 – Степанова Н.Н., Казанцева Н.В., Ригмант М.Б., Давыдов Д.И.,

Шишкин Д.А., Романов Е.П.
Исследование магнитных свойств и структурно-фазовых превращений в сплаве Co-19ат.%Al-6 ат. %W
15.20 – Литовченко И.Ю., Аккузин С.А., Тюменцев А.Н. Найден Е.П., Корзников А.В.
ОСОБЕННОСТИ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И ЭВОЛЮЦИЯ ДЕФЕКТНОЙ МИКРОСТРУКТУРЫ МЕТАСТАБИЛЬНОЙ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ

В ПРОЦЕССЕ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

КРУЧЕНИЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

15.40 – Егорова Л.Ю., Макаров А.В., Саврай Р.А., Табатчикова Т.И., Осинцева А.Л.
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЛИТА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

16.00 – 4 кофе-брейк

3 секция

16.15 – Крылова С.Е., Клецова О.А.
МЕХАНИЗМ УПРОЧНЕНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ

16.35 – Волков А.Ю., Антонова О.В., Новикова О.С.
микроструктура и физико-механические свойства тонких лент сплава Cu - 47ат. %Pd, полученных прокаткой при комнатной температуре

16.55 – Хомская И.В., Зельдович В.И., Макаров А.В., Хейфец А.Э., Фролова Н.Ю.,
Шорохов Е.В.,  Насонов П.А., Майкова Г.В., Гаан К.В.
ФИЗИКО-Механические свойствА и Термическая стабильность нанОструктурированной меди и сплавов на основе меди, полученных методом ДКУП

17.15 – Бараз В.Р.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ФРИКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАСТАБИЛЬНОЙ        АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ

17.35 – Печина Е.А., Юшкова Д.Р., Иванов С.М., Дорофеев Г.А., Ладьянов В.И.
ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Cu-Zn ПРИ СДВИГЕ В НАКОВАЛЬНЯХ БРИДЖМЕНА

17.55 – Плотников В.А., Макаров С.В., Калубаев Е.А.
ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЕВОГО СПЛАВА В УСЛОВИЯХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ

18.15 – Воронова Л.М., Дегтярев М.В., Чащухина Т.И., Пацелов А.М.
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ, СФОРМИРОВАННОЙ В АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
18.35 – Дерягина И.Л., Попова Е.Н., Валова–Захаревская Е.Г., Патраков Е.И.,
Столбовский А.В., Хлебова Н.Е., Панцырный В.И.

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОМПОЗИТОВ Cu-Nb
19.00 – Ужин 
10 сентября

8.00 - Завтрак

Пленарные доклады

09.00 – Пушин В.Г.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

09.35 – Кащенко М.П., Чащина В.Г.
ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИОННЫХ СООТНОШЕНИЙ ПРИ α-ε МАРТЕНСИТНОМ ПРЕВРАЩЕНИИ ДЛЯ СЛУЧАЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЛОСКОСТИ {112}α В БАЗИСНУЮ {0001}ε

4 секция
10.10 – Свирина Ю.В., Перевезенцев В.Н., Сарафанов Г.Ф.
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФРАГМЕНТАЦИИ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

10.30 – Титоров Д.Б.
О МЕЖАТОМНЫХ СИЛАХ В КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВАХ 

10.50 – Ахунова А.Х., Дмитриев С.В., Валитов В.А., Валитова Э.В., Лутфуллин Р.Я.
Влияние рельефа на свариваемых поверхностях на качество сварного соединения

11.10 – Нохрин А.В., Чувильдеев В.Н., Копылов В.И., Пирожникова О.Э., Лопатин Ю.Г.,

Мелехин Н.В., Шотин С.В., Бобров А.А.
Экспериментальные и теоретические исследования эффекта аномального упрочнения при отжиге субмикрокристаллических металлов и сплавов
11.30 –  5 кофе-брейк

Школа молодого докладчика (включая 5 секцию)
11.45 – Белослудцева Е.С., Куранова Н.Н., Пушин В.Г., Стукалов В.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕРМОУПРУГИХ МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В СПЛАВАХ СИСТЕМ NiMn И NiAl
12.00 – Чуракова А.А., Гундеров Д.В.
ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ, СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЭКВИАТОМНОГО СПЛАВА TI50,0NI50,0 

12.15 –  Ганеев А.А., Валитов В.А.
Исследование эволюции микроструктуры при деформационно-термической обработке никелевого порошкового сплава ЭП741НП

12.35 – Громов В.Е., Алсараева К.В., Коновалов С.В., Иванов Ю.Ф., Бондаренко К.Ю.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

НА УСТАЛОСТНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СИЛУМИНА

13.00 – Обед
14.10  – Лежнин Н.В., Фарбер В.М., Хотинов В.А., Морозова А.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВТОРИЧНЫХ ТРЕЩИН (РАСЩЕПЛЕНИЙ) НА ЭНЕРГИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ

14.25  – Баимова Ю.А.
Исследование методом молекулярной динамики границ зерен при зернограничном проскальзывании

14.40  – Пушкин М.С.
ФРАКТАЛЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ПРИ СВАРКЕ ВЗРЫВОМ

14.55 – Ивченко М.В., Пушин В.Г., Wanderka N.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, ФАЗОВОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ ЭКВИАТОМНЫХ СПЛАВОВ AlCrFeNiCoCu
15.10 – Красноперова Ю.Г., Чащухина Т.И., Воронова Л.М., Дегтярев М.В.
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Ni-Cr-СПЛАВА, ДЕФОРМИРОВАННОГО

В НАКОВАЛЬНЯХ БРИДЖМЕНА

15.25 – Клюкин И.В., Астафьев В.В., Александров А.В., Яблонских Т.И., Волков А.Ю.,

Бродова И.Г., Елохина Л.В.

СТРУКТУРА МНОГОЖИЛЬНОГО КОМПОЗИТНОГО ПРОВОДА Al-Cu-Mg, ПОЛУЧЕННОГО ГИДРОЭКСТРУЗИЕЙ

15.40 – Степанчукова А.В., Приймак Е.Ю., Яковлева И.Л.,  Терещенко Н.А.
УПРОЧНЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ  МЕТОДОМ КАРБОНИТРАЦИИ

16.00 – Совещание конкурсной комиссии по проведению Школы молодого докладчика

17.00 – Закрытие конференции
20.00 – Банкет

11 сентября

8.00 – Завтрак 

10.00 – Отъезд. Экскурсия.
Стендовые доклады.

8 сентября: 1 и 2 секции.
1 секция

С1-1 Воробьёв В.Л., Бакиева О.Р., Колотов А.А., Гильмутдинов Ф.З.

ИОННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ СПЛАВА Cu-Mn
С1-2 Ермаков А.В., Елистратова Е.Н., Попцов М.Е., Бродова И.Г., Овсянников Б.В.,
Семовских С.В., Гусев Д.В.

Получение быстрозакристаллизованного

промышленного сплава Al-Mg-Mn
С1-3 Клопотов А.А., Иванов Ю.Ф., Потекаев А.И., Громов В.Е.
НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ТИТАНА ЭЛЕКТРОННО-ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМИ МЕТОДАМИ

С1-4 Козлов К.А., Шабашов В.А., Ляшков К.А., Катаева Н.В., Литвинов А.В.,

Печеркина Н.Л.

Механический синтез наноструктурированного

азотистого Fe-Ni(Mn)-Cr аустенита

С1-5 Сафаров И.М., Галеев Р.М., Сергеев С.Н., Корзников А.В., Гладковский С.В.

Ультрамелкозернистая структура и свойства низкоуглеродистой стали после различных режимов всесторонней изотермической ковки 
С1-6 Макаров А.В., Соболева Н.Н., Юровских А.С., Малыгина И.Ю.
НАНОСТРУКТУРИРУЮЩАЯ ФРИКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

С1-7 Саврай Р.А., Макаров А.В., Малыгина И.Ю., Давыдова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ 50, УПРОЧНЕННОЙ НАНОСТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ДЕФОРМАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

С1-8 Шафеев М.Р., Денисова А.Г, Грызунова Н.Н., Тюрьков М.Н.

ОБРАЗОВАНИЕ НАНОВИСКЕРНЫХ СТРУКТУР ОКСИДА ЖЕЛЕЗА

С1-9 Сергеев С.Н., Сафаров И.М., Корзников А.В., Галеев Р.М.

Ультрамелкозернистая структура и механические свойства низкоуглеродистой стали 05Г2МФБ после комбинированной деформационной обработки

2 секция
С2-1 Сагарадзе В.В., Шабашов В.А., Катаева Н.В., Литвинов А.В., Пилюгин В.П.

Температурно-кинетические зависимости процесса деформационно-индуцированного растворения интерметаллидов в матрице сплава Fe-37Ni-3Ti
С2-2 Аксенов Д.А., Фаизова С.Н., Рааб Г.И., Лебедев Ю.А., Фаизов И.А.

РОЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В НЕМОНОТОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ СВОЙСТВ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ ХРОМОВОЙ БРОНЗЫ ПРИ ИПД

С2-3 Бердников Ант.А., Филиппов М.А., Бердников А.А., Хадыев М.С., Алисова Г.В.,

Гаранов Н.Е.

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И УПРОЧНЕНИЕ СТАЛИ У10

ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКЕ

С2-4 Данилов С.Е., Арбузов В.Л., Печеркина Н.Л., Сагарадзе В.В.

Сепарация радиационных дефектов в наноструктурированном никеле 
С2-5 Мальцева Л.А., Демидов С.А., Вахонина К.Д., Озерец Н.Н., Шарапова В.А. 

Эволюция структуры в процессе интенсивной пластической деформации аустенитной стали

С2-6 Добромыслов А.В., Талуц Н.И.,  Пилюгин В.П.

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-ЖЕЛЕЗО, ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ ИНТЕНСИВНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЭЛЕМЕНТНЫХ ПОРОШКОВ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

С2-7 Хлебникова Ю.В., Егорова Л.Ю., Пилюгин В.П., Суаридзе Т.Р., Толмачев Т.П.

СТРУКТУРные превращения в МОНОКРИСТАЛЛическом (-ТИТАНе при кручении под давлением 8гпа при температурах –196 и 20(С
С2-8 Бердников Ант. А., Филиппов М.А., Бердников А.А., Алисова Г.В., Гаранов Н.Е.,

Ткачук Г.А.

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И УПРОЧНЕНИЕ СТАЛИ У10 ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКЕ

С2-9 Катаева Н.В., Сагарадзе В.В.,  Мушникова С.Ю., Харьков О.А., Калинин Г.Ю.,

Ямпольский В.Д.

Структура переходного слоя при разных способах плакирования корпусного металла азотистой нержавеющей сталью

С2-10 Кунцевич Т.Э., Пушин А.В., Попов А.А., Пушин В.Г. 

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВОВ НИКЕЛИДА ТИТАНА

С2-11 Куранова Н.Н., Макаров В.В., Окулов А.В., Пушин В.Г., Уксусников А.Н.

СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА С ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ ФОРМЫ
С2-12 Литовченко И.Ю., Полехина Н.А., Тюменцев А.Н. , Чернов В.М.,

Леонтьева-Смирнова М.В.

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОВОГО СОСТОЯНИЯ ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ЭК-181 ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТПУСКА

С2-13 Шабашов В.А., Литвинов А.В., Сагарадзе В.В.

Релаксация структуры при холодном механическом синтезе

ГЦК Fe-Ni-Al сплавов

С2-14 Луценко Е.В., Белозеров В.В., Зубков А.И.

СТРУКТУРА НАНО И МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТОВ Al-Fe
С2-15 Майер Г.Г., Астафурова Е.Г., Кошовкина В.С., Хомякова Г.В., Тукеева М.С.,

Мельников Е.В., Найденкин Е.В., Одесский П.Д., Добаткин С.В.

ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ОБРАБОТКИ НА ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО СОСТОЯНИЯ, ФОРМИРУЕМОГО 

В СТАЛИ 06МБФ ПРИ КРУЧЕНИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

С2-16 Морозов К.В., Громов В.Е., Иванов Ю.Ф., Алсараева К.В., Батаев В.А.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА РЕЛЬСОВ, ПОДВЕРГНУТЫХ ОБЪЕМНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ЗАКАЛКЕ

С2-17 Новоселов А.А., Печина Е.А., Баянкин В.Я.

Зависимость результатов ионной имплантации сплава Cu50Ni50
от исходной пластической деформации материала

С2-18 Сергеев С.Н., Мусабиров И.И., Шарипов И.З.

Мартенситное превращение в сплаве Ni52Mn24Ga24

в различных структурных состояниях

С2-19 Шарипов М.З., Соколов Б.Ю.
ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛА БОРАТА ЖЕЛЕЗА

С2-20 Ширинкина И.Г., Меньшикова С.Г., Бродова И.Г., Астафьев В.В., Яблонских Т.И.,
Ладьянов В.И.

Закономерности формирования структуры при различных условиях кристаллизации Al-Co сплава

С2-21 Сундеев Р.В., Глезер А.М., Шалимова А.В.

Аморфизация и кристаллизация СПЛАВА НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА В ПРОЦЕССЕ МЕГАПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

С2-22 Талуц Н.И., Добромыслов А.В., Пилюгин В.П., Валиев Э.А.

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ ЦИРКОНИЙ-ЖЕЛЕЗО, ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ ИНТЕНСИВНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЭЛЕМЕНТНЫХ ПОРОШКОВ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ

С2-23 Валиуллин А.И., Сагарадзе В.В., Катаева Н.В., Воронин В.И.

ОБРАЗОВАНИЕ МАРТЕНСИТА 14М В МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВА

НА ОСНОВЕ Ni-Al
С2-24 Волкова Е.Г., Сагарадзе В.В., ГеоргиевМ.Н.

НАНОЧАСТИЦЫ ЦЕМЕНТИТА В СФЕРОГРАФИТНЫХ БЕЙНИТНЫХ ЧУГУНАХ

С2-25 Шабашов В.А., Заматовский А.Е., Коршунов Л.Г.

Деформационно-индуцированные структурно-фазовые превращения при сдвиге под давлением и фрикционном воздействии в аустенитных Fe-Mn сплавах

С2-26 Жихарев А.В., Климова И.Н., Баянкин В.Я.

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СИСТЕМЫ Cu50Ni50 ПОСЛЕ СФОКУСИРОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
С2-27 Земцова Н.Д.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОЗЁРЕННОЙ СТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ МЕДЛЕННОГО НАГРЕВА Fe-Ni СПЛАВОВ В α + γ  СОСТОЯНИИ

С2-28 Зубков А.И., Зубарев Е.Н., Глущенко М.А., Зеленская Г.И.
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