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на автореферат диссертtlции Урусовой Натальи Вадимовны <Структурпое
состояние и магнптные свойства магнптоэлектрпков на основе
LiNir-*Л4*POa>>, представленной на соискание учёной степени кtlндидата физико-
математических наук по специtшьности 01.04.11 - Физика магнитньтх явлений

,Щиссертационнtш работа Н.В. Урусовойпосвящена изучению кристаллической

структуры и магнитньпr свойств допированньD( магнитоэлектрических материалов LiNir-*

МrРО+ (М: Со, Fе, Mn). К сожа-irению, общей микроскопической теории, объясняющеЙ

механизм магнитоэлектрического эффекта, пока нет, но настоящая работа направлена на

развитие такой теории, дIя чего необходимы экспериментальные даЕные по

кристаллической и м:лгнитной струкryре мЕlгнитоэлектриков. Поскольку автор не ToJrьKo

изучает свойства готовьD( материаJIов, но и саNdостоятельно проводит их синтез" и

выраIIIивает монокристЕшлы, резуJIьтаты работы вIIосят вклад в технологию производства

магнитоэлектрических материалов с задtlнными свойствалли.

Автореферат даёт вполне полное предстtlвление о диссертшIионной работе. Можно

зtlкJIючить, что автором проделшlа обширнzuI экспериментаJIьная работа по исследованию

кристаллической и магнитной структуры, а также магнитньIх своЙств литиевьIх

ортофосфатов с зап{ощением по подрешётке 3d-переходного металла с использованием

апробировtlнньD( методик. Особо стоит отметить интересные результаты мtгнитньD(

измерений и нейтронографии на моно- и поликристЕшлах LiNir_*Co*POц, где допирование

коба.rrьта влияет на температуру перехода из несоизмеримой в соизмеримую АФМ

структуру.

По тексту автореферата можно сделать следующие заNdечания:

1) Несколько не понятна мотивация выбора монокристаJIлических образцов в качестве

объектов исследования. В чём закJIючается преимущество монокристаплов по сравнению с

поликристшIлtлп{и в ситуации мttгнитоэлектриков?

2) Из текста автореферата не ясно состояние проблемы литиевьIх ортофосфатов на

основании литературньIх данньп<. Это затрудняет понимание того, какие результаты

явJIяются действительно новыми. Тем не менее, не сомневаюсь, что выводы о новизне

поJryченньж результатов легко сдолать при прочтении полного текста диссертации.

3) Поскольку в качестве допантов в работе выбршrы три 3d-переходньD( металла (Fе, Со,

Mn), хотелось бы понимать, как степень заполнения 3d-оболочки допанта влияет на

магнитные свойства LiNir_*M*PO+. В автореферате приведены конценцационные среЗы ПО



кzDкдому допанту в отдельности, однако не приведено.сравнение свойств материапов при

одинаковой концентрtшIии, но разной стопени зtlполнения 3 d-оболочки.

4) В качестве одного из допtlнтов указано железо, однако в тексте автореферата не

приведены данные по влаянию его концентрации на кристаJIлическую и мЕгнитную

структуру, а такжо магнитные свойства ортоосфатов литиJI. Приведены ли эти данные в

основном тексте диссертационной работы?

Результаты, предстtlвленные в диссертаIIии, обсуждаrrись на l0 российских и

межд/народньIх конференциях, а также изложеЕы в 7 статьях, огryбликованньIх в

рецензируемьf,х журналФь входящих в список ВАК.

Представленная работа полностью соответствует требованиям, сформулированным

в п.9 Положения кО порядке присуждениrI учёньтх степеней>, утверждённого

предъявJIяемым к кандидатским диссертаIIиям, а её автор, Урусова Наталья Вадимовна'

засJryживает присуждения учёной степени каЕдидата физико-математических Еаук "по

специаJIьности 01.04.11 - Физика магнитIIьпс явлений.

Меренцов Александр Ильич
к€lндидат физико-математических наук
старший научньй сотрудник
лаб. электрический явлений
ФГБУН Инстиryт физики метаJIлов им. М.Н. Михеева УрО РАН

По.rговыrl адрес: 620108, г. Екатеринбург, ул. С. Коваrrевской, l8
Тел.: +7-912-67з87з0
E-mail : Alexander.Merentsov@urfu .ru

Г еГ7оrБо 3r!'/a?zц.'"ra

lq.az /оё1 /
7177*a,r/

Ф

Хозяин
Rectangle

Хозяин
Rectangle

Хозяин
Rectangle

Хозяин
Rectangle

Хозяин
Rectangle

Хозяин
Rectangle


